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Wakol GmbH
Bottenbacher StraBe 30
D-66954 Pirmasens

Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
IndustriestraBe 5

A-6841 Mader

Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Schiitzengasse 28
CH-9410 Heiden

Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl

Via Kennedy 75

1-20010 Marcallo con Casone (Ml)
Tel. +39 02 9761 939

Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp. z 0.o.
ul. Staweciriska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ozaréw Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20

Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Loba-Wakol, LLC

2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel. +1 704 527 5919

Fax +1 704 527 5922
www.loba-wakol.com

Loba GmbH & Co. KG
Leonberger StraBe 56-62
D-71254 Ditzingen

Tel. +49 7156 357 220
Fax +49 7156 357 221
www.loba.de

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6

NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl
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4 VORBEREITEN

WAKOL MS 330 Silanvorstrich

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger 1-Komponenten MS-Vorstrich zum Grundieren von saugfahigen
und nicht saugenden Untergriinden sowie zum Verfestigen von wundgelaufenen
bzw. absandenden Estrichrandzonen. Zur Absperrung von erhohter Restfeuchtigkeit
in Zementestrichen ohne FuBbodenheizung bis max. 5 CM% / 95 % KRL, bei
FuBbodenheizung bis max. 3 CM% / 85 % KRL sowie in Beton ohne
FuBbodenheizung bis max. 7 Gew.% / 95 % KRL vor der Verlegung mit Wakol MS-
Klebstoffen.

Auftragsweise:
als Vorstrich mit WAKOL Vorstrichwalze oder Velourswalze, als Feuchtesperre mit
WAKOL MS Spezialwalze oder Spachtelzahnung nach TKB A2

Verbrauch:
ca. 80-120 g/m? als Vorstrich, mind. 250 g/m? als Feuchtesperre

Trockenzeit:
ca. 60 Minuten

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Bestellinformationen:
361403 - 10,0 kg - Palette: 60 Stiick

WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger 1-Komponenten Polyurethanvorstrich zum Grundieren von
saugfahigen und nicht saugenden Untergriinden sowie zum Verfestigen von
wundgelaufenen bzw. absandenden Estrichrandzonen. Auch zur Absperrung kapillar
aufsteigender Feuchtigkeit und von erhdhter Restfeuchtigkeit bis max. 6 CM% / 98
% KRL in Zementestrichen ohne FuBbodenheizung, auf beheiztem Zementestrich bis
max. 3 CM% / 85 % KRL, sowie in Beton bis max. 7,5 Gew.% / 98 % KRL; als
Feuchtesperre auf unbeheizten Zementestrichen und Betonen auch ohne vorherige
Feuchtigkeitsmessung einsetzbar.

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze, kurzhaarige Velours- oder Schaumstoffwalze

Verbrauch:
ca. 100-150 g/m? als Vorstrich, ca. 250-350 g/m? als Feuchtesperre

Trockenzeit:
ca. 40-50 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, kiihl lagern

Rohstoffbasis:
Polyurethanharz

Bestellinformationen:

364003 - 11,0 kg - Palette: 60 Stiick
364004 - 5,0 kg - Palette: 96 Stiick

WAKOL PU 235 Polyurethanvorstrich

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger 1-Komponenten Polyurethanvorstrich zum Grundieren von
saugféhigen und nicht saugenden Untergriinden sowie zum Verfestigen von
wundgelaufenen bzw. absandenden Estrichrandzonen. Auch zur Absperrung kapillar
aufsteigender Feuchtigkeit und von erhdhter Restfeuchtigkeit bis max. 6 CM% /

98 % KRL in Zementestrichen ohne FuBbodenheizung, auf beheiztem Zementestrich
bis max. 3 CM% / 85 % KRL, sowie in Beton bis max. 7,5 Gew.% / 98 % KRL.

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze, kurzhaarige
Velours- oder Schaumstoffwalze

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, kiihl lagern

Rohstoffbasis:
Verbrauch: Polyurethanharz
ca. 100-150 g/m? als Vorstrich, ca. 250-
350 g/m? als Feuchtesperre

Trockenzeit:
ca. 4-6 Stunden

Bestellinformationen:
364103 - 11,0 kg - Palette: 60 Stiick

VORBEREITEN 5

WAKOL D 3080
Dispersionsfeuchtesperre
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Anwendungsbereich:

Dispersionsvorstrich zum Absperren von erhohter Restfeuchtigkeit in
Zementestrichen ohne FuBbodenheizung bis max. 5 CM% / 95 % KRL, mit
FuBbodenheizung bis max. 3 CM% / 85 % KRL vor der anschlieBenden Spachtelung
mit zementaren Wakol Ausgleichsmassen im Innenbereich.

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze, kurzhaarige
Velours- oder Schaumstoffwalze

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Verbrauch: Polymerdispersion
1. Auftrag 60-75 g/m?2 1:1 verdiinnt, 2.
Auftrag 100-120 g/m? unverdiinnt

Trockenzeit:
1. Auftrag mind. 30 Minuten, 2. Auftrag
mind. 120 Minuten

Bestellinformationen:
308005 - 11,0 kg - Palette: 60 Stiick

WAKOL D 3055 Parkettvorstrich

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich zum Grundieren von saugféhigen Zement-
und Calciumsulfatestrichen sowie Gipsfaserplatten vor der anschlieBenden
Parkettverlegung mit Wakol Parkettklebstoffen im Innenbereich.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
WAKOL Vorstrichwalze, Velours- oder nicht unter +5 °C, frostempfindlich
Schaumstoffwalze
Rohstoffbasis:
Verbrauch: Polyurethandispersion
ca. 100-150 g/m?

Trockenzeit:

auf Zementestrichen nach optischer
Trocknung, nach ca. 30 Minuten; auf
Calciumsulfatestrichen und
Gipsfaserplatten nach ca. 2 Stunden

Bestellinformationen:
305504 - 10,0 kg - Palette: 60 Stiick

WAKOL D 3045 Spezialvorstrich
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Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger, gefiillter Dispersionsvorstrich als Haftbriicke fiir Wakol
Spachtelmassen auf WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich, WAKOL PU 235
Polyurethanvorstrich oder WAKOL MS 330 Silanvorstrich, Gussasphalt und
Holzwerkstoffplatten, alten wasserfesten Klebstoffresten sowie auf
grundgereinigten keramischen Fliesen, Natursteinbelagen und Terrazzo im
Innenbereich.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
WAKOL Vorstrichwalze, Velours- oder nicht unter +5 °C, frostempfindlich
Schaumstoffwalze
Rohstoffbasis:
Verbrauch: Acrylatdispersion
ca. 100-150 g/m?

Trockenzeit:
ca. 30-60 Minuten, ca. 60-120 Minuten
auf Holzwerkstoffplatten

Bestellinformationen:
304505 - 12,0 kg - Palette: 40 Stiick
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WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat

Anwendungsbereich:

Dispersionsvorstrichkonzentrat zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat-,
Gussasphalt-, Magnesiaestrichen (mit ausschlieBlich mineralischen
Zuschlagsstoffen), Beton, Fliesen, Terrazzo, wasserbestandigen Klebstoffresten,
Holzdielen und Gipsfaserplatten vor der anschlieBenden Spachtelung im
Innenbereich.

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze, Velours- oder Schaumstoffwalze

Verbrauch:
ca. 50 g/m? Konzentrat

Trockenzeit:

auf Zementestrichen und Beton nach optischer Trocknung; auf Gussasphalt, Fliesen,
Terrazzo und wasserbesténdigen Klebstoffresten mind. 60 Minuten; auf
Calciumsulfatestrichen, Magnesiaestrichen, Holzdielen und Gipsfaserplatten 2 - 4
Stunden

Lagerhinweis:
nicht unter + 5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

Bestellinformationen:

304004 - 10,0 kg - Palette: 60 Stiick
304005 - 5,0 kg - Palette: 96 Stiick
304006 - 1,0 kg - Palette: 40 Kartons a 12 Stiick

WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich
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Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat-,
Gussasphalt-, Magnesiaestrichen (mit ausschlieBlich mineralischen
Zuschlagsstoffen), Beton, Fliesen, Terrazzo, wasserbestandigen Klebstoffresten,
Holzdielen und Gipsfaserplatten vor der anschlieBenden Spachtelung im
Innenbereich.

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze, Velours- oder Schaumstoffwalze

Verbrauch:
ca. 100-150 g/m?

Trockenzeit:

auf Zementestrichen und Beton nach optischer Trocknung; auf Gussasphalt, Fliesen,
Terrazzo und wasserbestandigen Klebstoffresten mind. 60 Minuten; auf
Calciumsulfatestrichen, Magnesiaestrichen, Holzdielen und Gipsfaserplatten 2 - 4
Stunden

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

Bestellinformationen:
303504 - 10,0 kg - Palette: 60 Stiick

WAKOL DL 3078 Ableitvorstrich
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Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger, leitfahiger Dispersionsvorstrich fiir anschlieBende leitfahige
Verlegungen von textilen und elastischen Belagen. WAKOL DL 3078 ersetzt die
Verlegung eines Kupferbandnetzes.

Auftragsweise:
feinporige Schaumstoffwalze

Verbrauch:
ca. 120-150 g/m?

Trockenzeit:
ca. 3-5 Stunden

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

Bestellinformationen:
307803 - 10,0 kg - Palette: 60 Stiick

VORBEREITEN 7

WAKOL PS 275 Estrichverfestiger
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Anwendungsbereich:
Gebrauchsfertiger Vorstrich zum Verfestigen von trockenen, porésen, durchgangig
miirben, saugfahigen, zementaren Untergriinden im Innenbereich.

Auftragsweise:
WAKOL MS Spezialwalze oder langflorige Walze

Verbrauch:
ca. 600 g/m?, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes

Trockenzeit:
3-5Tage

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Natriumsilikat

Bestellinformationen:
361603 - 11,0 kg - Palette: 60 Stiick
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WAKOL PS 205 GieBharz
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Anwendungsbereich:

Schnellhértendes polymermodifiziertes Zweikomponenten-Silikatharz zur Sanierung
von Estrichrissen sowie zum Kleben von Nagelleisten, Metallprofilen und Kunst-
bzw. Naturstein auf saugféhige und nicht saugende Untergriinde im Innenbereich.

Ansatzverhaltnis:
1:1 Volumenteile

Verbrauch:
abhangig vom Umfang der Reparaturarbeiten, fiir Klebarbeiten ca. 200-300 g/m?

Aushartezeit:
15 °C ca. 40 Minuten, 20 °C ca. 30 Minuten, 25 °C ca. 22 Minuten, 30 °C ca.
18 Minuten

Verarbeitungszeit:
15 °C ca. 13 Minuten, 20 °C ca. 10 Minuten, 25 °C ca. 8 Minuten, 30 °C ca.
7 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +10°C, trocken lagern

Rohstoffbasis:
Silikatharz

Bestellinformationen:

360505 - 300 ml A-Komp. - Palette: je 240 Stiick A+B; 40 Kartons a 6 Stlick A+B +
6 20 Wellenverbinder
360405 - 300 ml B-Komp. - Palette: je 240 Stiick A+B; 40 Kartons a 6 Stlick A+B +
6x 20 Wellenverbinder

WAKOL R 4515 Fliesenreiniger
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Anwendungsbereich:

Grundreiniger zur manuellen oder maschinellen Anwendung auf alten Fliesenboden
zur Entfernung alter Pflegemittelschichten sowie starker Verschmutzungen vor
anschlieBenden Verlegearbeiten.

Ansatzverhaltnis:
1 Teil WAKOL R 4515 + 3 Teile Wasser

Verbrauch:
ca. 1,0 | WAKOL R 4515/20 m?

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Tenside

Bestellinformationen:
451505 - 5,0 | - Palette: 128 Stiick

WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz
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Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertige Dispersion zur Vergiitung von WAKOL Z 645 Fiillmasse, WAKOL
Z 640 Fillmasse, WAKOL Z 630 Ausgleichsmasse, WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse,
WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm, WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse,
staubarm und WAKOL A 830 Ausgleichsmasse zur Erhéhung der Haftféhigkeit, der
Flexibilitat und Verringerung der Schwundspannungen fiir Anwendungen im
Innenbereich.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,25-8,0 | WAKOL D 3060 + 25 kg Spachtelmasse

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyacrylatdispersion

Bestellinformationen:
306003 - 10,0 kg - Palette: 60 Stiick

AUSGLEICHEN 9

WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse,
staubarm

Anwendungsbereich:

Staubarme, spannungsarme zementére Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von
Unebenheiten in Schichtdicken von 1 bis 20 mm, gestreckt von 10 bis 30 mm im
Innenbereich. Auch fiir hohere Beanspruchungen und ab 2 mm Schichtdicke unter
Parkett geeignet. Schwerlastgeeignet ab 3 mm Schichtdicke. Kann in Kombination
mit WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. Rakelfahig. Pumpbar.
Chromatarm gemaB REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,0-6,25 | Wasser + 25 kg Z 610

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 1,5-2 Std.; verlegereif bis 5 mm nach 6 Std., bis 10 mm nach
12 Std., bis 30 mm nach 24 Std.

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Min.

gestreckt:
10-30 mm

ungestreckt:
1-20 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestellinformationen:
508112 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick
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WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse,
staubarm
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Anwendungsbereich:

Zementare Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken
von 1 bis 10 mm ungestreckt, gestreckt 10 bis 30 mm im Innenbereich. Auch fiir
hohere Beanspruchungen und ab 2 mm Schichtdicke unter Parkett geeignet.
Schwerlastgeeignet ab 3 mm Schichtdicke. Kann in Kombination mit WAKOL D 3060
Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. Rakelféhig. Pumpbar. Chromatarm gemaB
REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,25-6,5 | Wasser + 25 kg Z 615

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m?/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 2 Std.; verlegereif bis 3 mm nach 12 Std., bis 5 mm nach 24 Std.,
bis 10 mm nach 48 Std., bis 15 mm nach 72 Std., bis 30 mm nach 6 Tagen

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Min.

gestreckt:
10-30 mm

ungestreckt:
1-10 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestellinformationen:
505908 - 25,0 kg - Palette: 42 Stiick

WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse

e Ar | C € meem

Anwendungsbereich:

Zementére Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken
von 1 bis 20 mm ungestreckt, gestreckt von 10 bis 30 mm im Innenbereich. Auch fiir
hohere Beanspruchungen und ab 2 mm Schichtdicke unter Parkett geeignet.
Schwerlastgeeignet ab 3 mm Schichtdicke. Kann in Kombination mit WAKOL D 3060
Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. Rakelféhig. Pumpbar. Chromatarm gemaB
REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,0-6,25 | Wasser + 25 kg Z 625

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m?/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 2 Std.; verlegereif bis 5 mm nach 6 Std., bis 10 mm nach 12 Std.,
bis 30 mm nach 24 Std.

Verarbeitungszeit:
ca. 25 Min.

gestreckt:
10-30 mm

ungestreckt:
1-20 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestellinformationen:
506812 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick

WAKOL Z 630 Ausgleichsmasse
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Anwendungsbereich:

Zementdre Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken
von 1 bis 10 mm ungestreckt, bis 20 mm gestreckt im Innenbereich. Ab 2 mm
Schichtdicke auch unter Parkett geeignet. Kann in Kombination mit WAKOL D 3060
Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. Rakelfahig. Pumpbar. Chromatarm gemaB
REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,0 | Wasser + 25 kg Z 630

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 2-3 Std.; verlegereif bis 5 mm nach 24 Std., bis 10 mm nach
48 Std., bis 20 mm nach 5 Tagen

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Min.

gestreckt:
bis 20 mm

ungestreckt:
1-10 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestellinformationen:
506412 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick
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WAKOL Z 635 Ausgleichsmasse
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Anwendungsbereich:

Zementdre Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken
von 1 bis 10 mm unter textilen Belagen, elastischen Belagen und Korkbodenbelagen
im Innenbereich. Ab 3 mm Schichtdicke auch unter Parkett geeignet. Rakelfahig.
Pumpbar. Chromatarm gemaB REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,25 | Wasser + 25 kg Z 635

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 2,5 Std.; verlegereif bis 5 mm nach 24 Std., bis 10 mm nach
ca. 72 Std., bei 3 mm unter Parkett nach 24 Std.

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Min.

gestreckt:
ungestreckt:
1-10 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestellinformationen:
508002 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick
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WAKOL Z 675 Objektspachtelmasse
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Anwendungsbereich:

Zementare Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken
von 1 bis 5 mm im Innenbereich unter textilen und elastischen Belagen. Rakelfahig.
Pumpbar. Chromatarm gemaB REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,0 | Wasser + 25 kg Z 675

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m?/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 3 Std.; verlegereif bis 2 mm nach 24 Std., bis 5 mm nach 48 Std.

Verarbeitungszeit:
ca. 30 Min.

gestreckt:
ungestreckt:
1-5mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C30-F7

Bestellinformationen:
506312 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick
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WAKOL Z 680 Objektspachtelmasse,
staubarm

Anwendungsbereich:

Staubarme, zementare Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in
Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich. Rakelféhig. Pumpbar. Chromatarm
gemaB REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,0 | Wasser + 25 kg Z 680

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m%mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 2-3 Std.; verlegereif bis 3 mm nach 24 Std., bis 5 mm nach
48 Std., bis 10 mm nach 72 Std.

Verarbeitungszeit:
ca. 25 Min.

gestreckt:
ungestreckt:
1-10 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C25-F7

Bestellinformationen:
506912 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick

WAKOL Z 715 Schnellspachtelmasse

e DAY gl C € s
‘%@gﬁ

Anwendungsbereich:

Zementare Schnellspachtelmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in
Schichtdicken von 1 bis 10 mm ungestreckt, gestreckt von 5 bis 25 mm im
Innenbereich. Schwerlastgeeignet ab 3 mm Schichtdicke. Rakelféhig. Pumpbar.
Chromatarm gemaB REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 5,75-6,0 | Wasser + 25 kg Z 715

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m?/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 1-1,5 Std.; verlegereif bis 10 mm je nach Belag nach 1,5-12 Std.

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Min.

gestreckt:
5-25 mm

ungestreckt:
1-10 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C50-F10

Bestellinformationen:
507203 - 25,0 kg - Palette: 42 Stiick
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WAKOL A 830 Ausgleichsmasse

= @ LA B mm
ez

Anwendungsbereich:

Calciumsulfatbasierende Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in
Schichtdicken von 1 bis 20 mm ungestreckt, von 10 bis 30 mm gestreckt unter
textilen und elastischen Belédgen im Innenbereich. Ab 2 mm Schichtdicke unter
Parkett geeignet. Kann in Kombination mit WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz
verarbeitet werden. Besonders geeignet auf calciumsulfatgebundenen
Untergriinden, Trockenaushauelementen, Holzwerkstoffplatten,
Gussasphaltestrichen. Rakelféhig. Pumpbar.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,0 | Wasser + 25 kg A 830

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 2 Std.; verlegereif bis 3 mm nach ca. 24 Std., 3-10 mm je mm
24 Std. Trockenzeit, ab 11 mm CM-Priifung (Restfeuchte < 0,5 CM%)

Verarbeitungszeit:
ca. 25 Min.

gestreckt:
10-30 mm

ungestreckt:
1-20 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Calciumsulfat

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CA-C30-F7

Bestellinformationen:
507703 - 25,0 kg - Palette: 42 Stiick
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WAKOL A 885 Objektspachtelmasse
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Anwendungsbereich:

Calciumsulfatbasierende Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in
Schichtdicken von 1 bis 20 mm ungestreckt, von 10 bis 30 mm gestreckt unter
textilen und elastischen Beldgen im Innenbereich. Besonders geeignet auf
calciumsulfatgebundenen Untergriinden, Trockenausbauelementen,
Holzwerkstoffplatten, Gussasphaltestrichen. Rakelfahig. Pumpbar.

Ansatzverhaltnis:
ca. 5,25-5,5 | Wasser + 25 kg A 885

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m¥mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 3 Std.; verlegereif bis 3 mm nach ca. 24 Std., 3-10 mm je mm
24 Std. Trockenzeit, ab 11 mm CM-Priifung (Restfeuchte < 0,5 CM% bzw. 80% KRL)

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Min.

gestreckt:
10-30 mm

ungestreckt:
1-20 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Calciumsulfat

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CA-C25-F7

Bestellinformationen:
507303 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick

WAKOL Z 640 Fiillmasse
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Anwendungsbereich:

Feine, standfeste, zementére Spachtelmasse zum Vorziehen von Unebenheiten, fiir
das Ausspachteln von Treppenstufen und Tiiranschliissen sowie fiir Reparaturen von
Estrichschaden in Schichtdicken von 0-20 mm ungestreckt, von 10-50 mm gestreckt,
im Innenbereich. Kann in Kombination mit WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz
verarbeitet werden. Spannungsarm. Sehr gute Modellierbarkeit. Chromatarm gemaB
REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,75-7,5 | Wasser + 25 kg Z 640

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m¥mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar und iiberspachtelbar nach ca. 30 Min.; verlegereif nach ca. 3 Std.

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Min.

gestreckt:
10-50 mm

ungestreckt:
bis 20 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, angebrochene Sécke dicht verschlieBen und moglichst bald
verarbeiten

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F6

Bestellinformationen:
506512 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick

WAKOL Z 645 Fiilllmasse
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Anwendungsbereich:

Standfeste, zementare Spachtelmasse zum Vorziehen von Unebenheiten,
Ausspachteln von Treppenstufen und Tiiranschliissen sowie fiir Reparaturen von
starken Estrichschaden in Schichtdicken von 1 bis 10 mm ungestreckt, gestreckt bis
50 mm, im Innenbereich. Kann in Kombination mit WAKOL D 3060
Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. Spannungsarm. Sehr gute
Modellierbarkeit. Chromatarm gemaB REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 6,75-8,0 | Wasser + 25 kg Z 645

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m?/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar und tberspachtelbar nach ca. 30 Min.; verlegereif nach ca. 60 Min.

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Min.

gestreckt:
bis 50 mm

ungestreckt:
1-10 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, angebrochene Sacke dicht verschlieBen und mdglichst bald
verarbeiten

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestellinformationen:
506712 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick

AUSGLEICHEN 15 [

WAKOL Z 515 Diinnestrich

Anwendungsbereich:

Schnelltrocknender, selbstverlaufender, zementarer Diinnestrich zum Ausgleichen
von Unebenheiten in Schichtdicken von 3—30 mm ungestreckt, von 10-50 mm
gestreckt unter textilen und elastischen Beldgen sowie unter Korkbodenbelagen im
Innenbereich. Ab 3 mm Schichtdicke unter Parkett geeignet. Pumpbar. Chromatarm
gemaB REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 4,25 | Wasser + 25 kg Z 515

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m?/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 2 Stunden, verlegereif nach 24 Stunden

Verarbeitungszeit:
ca. 25 Min.

gestreckt:
10-50 mm

ungestreckt:
3-30 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestellinformationen:
505822 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick
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WAKOL Z 560 Schnellestrich
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Anwendungsbereich:

Schnelltrocknender, spannungsarmer Schnellzementestrich zum Einsatz in
Schichtdicken von 20-60 mm zum Ausbessern und Sanieren von Fehlstellen sowie
zum Herstellen von Verbundestrichen (ab 20 mm), Estrichen auf Trennlagen (ab 35
mm) und Estrichen auf Dammschicht (ab 35 mm) im Innenbereich. Pumpbar.
Chromatarm gemaB REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 1,8 | Wasser + 25 kg Z 560

Verbrauch:
ca. 1,85 kg/m?/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 3 Stunden, tiberspachtelbar nach ca. 3-4 Stunden; verlegereif
nach 24 Stunden

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Min.

gestreckt:
ungestreckt:
20-60 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F6

Bestellinformationen:
505102 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick

WAKOL Z 505 Reparaturmasse, fein

Anwendungsbereich:

Zementdre Reparaturmasse zum partiellen Feinausgleich, Beseitigen von
Kellenschldgen, Vorziehen von Unebenheiten, Ausbessern von Untergriinden,
Ausspachteln von Treppenstufen, Anspachteln von Tiranschlissen sowie zum Fiillen
von Lochern, Vertiefungen und Ausbriichen im Innenbereich. Chromatarm gema
REACH.

Ansatzverhaltnis:
ca. 0,33 | Wasser + 1 kg Z 505

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar und iiberspachtelbar nach ca. 10 Min.; verlegereif nach ca. 30 Min.,
12 Std. bei Parkettverlegung

Verarbeitungszeit:
ca. 5 Min.

gestreckt:
ungestreckt:
0-70 mm

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Spezialzement

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C20-F7

Bestellinformationen:
503804 - 5,0 kg - Palette: 72 Stiick

WAKOL AR 114 Armierungsfasern
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Anwendungsbereich:

Alkalibestandige Glasfasern zur Armierung von WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse,
staubarm, WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm, WAKOL Z 625
Ausgleichsmasse, WAKOL Z 630 Ausgleichsmasse und WAKOL A 830
Ausgleichsmasse zur Verminderung der Rissbildung auf labilen Untergriinden,
Holzdielen, Holzwerkstoffplatten und Fertigteilestrich im Innenbereich.

Verbrauch:
1 Beutel je Sack Spachtelmasse

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht
frostempfindlich

Rohstoffbasis:
alkalirestistente Glasfasern

Bestellinformationen:
595505 - 15 Beutel je 0,25 kg - Palette: 750 Stiick; 50 Eimer & 15 Beutel
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WAKOL S 28 Abstreusand

Anwendungsbereich:

Gewaschener und gegliihter Sand mit unregelmaBigem, gebrochenem Korn und
einer KorngréBe von 0,2 bis 0,8 mm zum Abstreuen von Reaktionsharzklebstoffen
und -vorstrichen, sowie von WAKOL PS 205 GieBharz oder WAKOL PS 275
Estrichverfestiger.

Auftragsweise:
per Hand

Verbrauch:
500-1000 g/m2

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht
frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Spezialsand

Bestellinformationen:

506103 - 25,0 kg - Palette: 40 Stiick
506102 - 16,0 kg - Palette: 44 Stiick

WAKOL MS 552 PVC- und
Gummiklebstoff
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Anwendungsbereich:

Strukturviskoser 1-komponenten MS-Klebstoff fiir die Verlegung von PVC-
Designbelégen, homogenen und heterogenen PVC-Beldgen, CV-Belagen, sowie
Kautschukbeldgen, Nadelvlies, Linoleum, PVC-Kork nach DIN EN 655,
Schmutzschleusen, Kunstrasenbelage und Wakol Abdichtungsmaterialien

auf saugfahige und nicht saugende Wand- und Bodenflachen im Innen- und
AuBenbereich. Wasserfest. WAKOL MS 552 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB A1, A2, B1

Einlegezeit:
ca. 10-35 Minuten

oder B2

Lagerhinweis:
Verbrauch: nicht frostempfindlich
ca. 300-580 g/m?

Rohstoffbasis:
Abliftezeit: MS-Polymer

ca. 5-30 Minuten

Bestellinformationen:
363905 - 7,5 kg - Palette: 72 Stiick

PVC / GUMMIBELAGE KLEBEN

WAKOL MS 550 PVC- und
Gummiklebstoff

Anwendungsbereich:

1-komponenten MS-Klebstoff fiir die Verlegung von homogenen und heterogenen
PVC-Belagen in Bahnen und Fliesen, PVC-Designbelagen, CV-Belagen,
Nadelvliesbeldgen, Linoleumbelagen, PVC-Korkbeldgen, Schmutzschleusen,
Kunstrasenbelagen sowie Kautschukbelédgen in Bahnen und Fliesen auf saugfahige
und nicht saugende Untergriinde im Innen- und AuBenbereich. Wasserfest. WAKOL
MS 550 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB A1, A2, B1
oder B2

Einlegezeit:
ca. 10-35 Minuten

Lagerhinweis:

Verbrauch: nicht frostempfindlich
ca. 300-580 g/m?

Rohstoffbasis:
Abliiftezeit: MS-Polymer

ca. 5-30 Minuten

Bestellinformationen:
363805 - 7,5 kg - Palette: 72 Stiick
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WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
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Anwendungsbereich:

2-komponentiger Polyurethanklebstoff fir die Verlegung von Gummibelédgen mit
glatter und profilierter Riickseite, von Linoleum, Textilbelagen, Outdoor-Beldgen und
PVC-Bodenbeldgen auf saugfahige und nicht saugende Untergriinde im Innen- und
AuBenbereich. Wasserfest. WAKOL PU 270 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB A2, B1 oder B2

Verbrauch:
ca. 350-700 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 5-70 Minuten, je nach Belagsart

Einlegezeit:
ca. 70-80 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyurethanharz

Bestellinformationen:

369206 - 6,0 kg A-Komp. - Palette: 60 Stiick Kombigebinde A+B
369306 - 1,05 kg B-komp. - Palette: 60 Stiick Kombigebinde A+B

WAKOL DL 3365 StarLeit

Anwendungsbereich:

Heller, faserhaltiger Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von ableitfahigen PVC-,
Textil-, Linoleum- und bis 4 mm starken Kautschukbelagen auf entsprechend
vorbereitete Untergriinde. WAKOL DL 3365 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB S2, Pajarito 7 oder Pajarito 25; Zahnung beiliegend

Verbrauch:
ca. 250-550 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 10-15 Minuten

Einlegezeit:
ca. 20-40 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

Bestellinformationen:
336504 - 12,0 kg - Palette: 40 Stiick

WAKOL D 3360 VersaTack
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Linoleum, Kautschukbeldgen bis 2,5 mm
Dicke, Textilbeldgen mit Vliesrlicken, Latex-Schaumriicken, synthetischem
Zweitriicken oder Juteriicken, gewebten Textilbeldgen und Nadelvliesbelagen auf
saugfahige sowie fiir PVC- und CV-Beldge auf saugfahige und nicht saugende
Untergriinde. WAKOL D 3360 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Einlegezeit:
Spachtelzahnung nach TKB A1, A2, B1 ca. 20-30 Minuten
oder B2

Lagerhinweis:
Verbrauch: nicht unter + 5 °C, frostempfindlich
ca. 250-550 g/m?
Rohstoffbasis:
Abliftezeit: Acrylatdispersion
ca. 10-20 Minuten

Bestellinformationen:

336002 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick
336004 - 6,0 kg - Palette: 90 Stiick
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WAKOL D 3330 PVC-
Designbelagklebstoff
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von freigegebenen PVC-Designbeldgen in
Fliesen und Planken bis max. 125 cm Lénge und planliegenden heterogenen PVC-
bzw. CV Belage in Bahnen, auf Untergriinde, die mit Wakol Ausgleichsmassen
gespachtelt und mit WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat, mit Wasser verdiinnt oder
WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich vorgestrichen wurden. Ebenfalls geeignet zur
Verlegung von modularen Textilbeldgen (ohne mehrfache Wiederaufnahme) sowie
im Kontaktverfahren zur Verlegung von PVC-Weichsockelleisten und im
Treppenbereich fiir PVC-Beldge auf Tritt- und Setzstufen geeignet.

Auftragsweise: Einlegezeit:
mit beiliegender Spezialwalze ca. 180 Minuten

Verbrauch: Lagerhinweis:
ca. 120-140 g/m2 nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Abliiftezeit: Rohstoffbasis:
ca. 20-30 Minuten Acrylatdispersion

Bestellinformationen:
333004 - 10,0 kg - Palette: 24 Stiick

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von PVC-Designbeldgen, Kautschukbeldgen
bis 4 mm Dicke, Textilbeldgen mit PVC-, PUR- oder Latexausstattung auf
saugfahigen Untergriinden, homogenen PVC-Beldgen in Bahnen und Fliesen sowie
CV-Beldgen auf saugfahige und nicht saugende Untergriinde im Innenbereich.
WAKOL D 3320 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Einlegezeit:
Spachtelzahnung nach TKB A1, A2 oder  ca. 30-50 Minuten
B1

Lagerhinweis:
Verbrauch: nicht unter +5 °C, frostempfindlich
ca. 250-450 g/m?
Rohstoffbasis:
Abliftezeit: Acrylatdispersion
ca. 5-20 Minuten auf saugféhigen
Untergriinden, ca. 30-40 Minuten auf
nicht saugenden Untergriinden

Bestellinformationen:
332003 - 12,0 kg - Palette: 44 Stiick

oAU oy

WAKOL D 3319 PVC-
Designbelagklebstoff, faserhaltig

Anwendungsbereich:

Faserarmierter Dispersionsnassbettklebstoff fiir die Verlegung von PVC-
Designbeldgen in Planken und Fliesen, homogenen und heterogenen PVC-Beldgen
in Bahnen und Fliesen sowie CV-Beldgen auf saugféhige Untergriinde im
Innenbereich. WAKOL D 3319 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB A2

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 250-300 g/m? Acrylatdispersion

Abliiftezeit:
ca. 5-10 Minuten

Einlegezeit:
ca. 10-20 Minuten

Bestellinformationen:
331902 - 13,0 kg - Palette: 44 Stiick
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WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
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Anwendungsbereich:

Faserarmierter Dispersionsnassbettklebstoff fiir die Verlegung von homogenen und
heterogenen PVC-Beldgen, inshesondere von PVC-Designbelégen, CV-Beldgen
sowie Linoleum, Kautschukbeldgen und Kautschuknoppenbelagen bis 4 mm Dicke
auf saugfahige Untergriinde im Innenbereich. WAKOL D 3318 entspricht DIN EN
14259.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB A2 oder B1

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

Verbrauch:
ca. 290-350 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 5-10 Minuten

Einlegezeit:
ca. 10 Minuten
Bestellinformationen:

331803 - 13,0 kg - Palette: 44 Stiick
331805 - 6,0 kg - Palette: 90 Stiick

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff,
faserhaltig
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Anwendungsbereich:

Faserarmierter Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von PVC-Designbeldgen in
Planken und Fliesen, homogenen und heterogenen PVC-Belagen in Bahnen und
Fliesen sowie CV-Belage auf saugféhige Untergriinde im Innenbereich. WAKOL D
3317 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB A2

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

Verbrauch:
ca. 300-330 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 5-15 Minuten

Einlegezeit:
ca. 10-25 Minuten

Bestellinformationen:
331702 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von homogenen PVC-Beldgen in Bahnen und
Fliesen, PVC-Designbeldgen, CV-Belagen, Textilbeldgen mit Vlies-, TR-, Jute- und
Latexschaumriicken sowie Webbeldgen auf saugféhige Untergriinde im
Innenbereich. WAKOL D 3307 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Einlegezeit:
Spachtelzahnung nach TKB A2, B1 oder  ca. 15-20 Minuten
B2

Lagerhinweis:
Verbrauch: nicht unter +5 °C, frostempfindlich
ca. 330-530 g/m?

Rohstoffbasis:
Abliiftezeit: Acrylatdispersion

ca. 10-20 Minuten

Bestellinformationen:

330703 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick
330705 - 6,0 kg - Palette: 90 Stiick
330706 - 3,0 kg - Palette: 150 Stiick

WAKOL D 3240 Colleo
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Linoleum, Textilbelagen mit Vlies-,
synthetischem Zweit-, Latex-Schaum- oder Juteriicken, gewebten Textilbelagen und
Nadelvliesbeldgen sowie fiir homogene PVC- und CV-Beldge auf saugféhige
Untergriinde. WAKOL D 3240 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB A2, B1 oder  nicht unter +5 °C, frostempfindlich
B2
Rohstoffbasis:
Verbrauch: Acrylatdispersion

ca. 300-525 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 5-10 Minuten

Einlegezeit:
ca. 10-15 Minuten

Bestellinformationen:
324004 - 14,0 kg - Palette: 33 Stiick

WAKOL D 3210 Kontakto

o, ==
© A g
“
~

Anwendungsbereich:

Dispersions-Kontaktklebstoff fiir die Verlegung von Textilbeldgen wie Tufting-, Web-
und Nadelvliesbeldge, homogene und heterogene PVC-Beldge, PVC-
Weichsockelleisten, Treppenprofile, Hohlkehlsockel, CV-, Linoleum- und
Kautschukbeldge sowie Prallwénde im Kontaktverfahren auf saugfahige und nicht
saugende Untergriinde. WAKOL D 3210 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise:
kurzhaarige Velourswalze oder Pinsel

Verbrauch:
ca. 250-500 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 30-50 Minuten, je nach Saugféhigkeit des Untergrundes; ca. 150 Minuten bei
Textilbeldgen, vorzugsweise liber Nacht

Einlegezeit:
bis 6 Stunden

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polymerdispersion

Bestellinformationen:
321006 - 2,5 kg - Palette: 120 Stiick
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WAKOL D 3125 PVC-
Designbelagklebstoff
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Anwendungsbereich:

Dispersionshaftbettklebstoff fiir die Verlegung von PVC-Designbelagen, homogenen
und heterogenen PVC-Beldgen in Bahnen und Fliesen, CV-Belagen auf saugféhige
und nicht saugende Untergriinde. WAKOL D 3125 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB A1

Verbrauch:
ca. 190-220 g/m?2 mit TKB A1

Abliiftezeit:
ca. 30 Minuten auf saugfahigem Untergrund, ca. 60 Minuten auf nicht saugendem
Untergrund

Einlegezeit:
ca. 180 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

Bestellinformationen:
312503 - 10,0 kg - Palette: 44 Stiick
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WAKOL MS 246 StarMonti

Anwendungsbereich:

Einkomponentiger, festelastischer MS-Montageklebstoff zur Klebung von
Sockelleisten aus Holz, Sockelleisten aus Kunststoff, Holzwerkstoffen oder Metallen
auf saugfahige und nicht saugende Untergriinde im Innenbereich. Uberstreichbar.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
WAKOL Handapplikator 400 oder kiihl und trocken lagern, nicht
WAKOL Applikator 50 mit beiliegender ~ frostempfindlich

Diise

Rohstoffbasis:
Abliiftezeit: MS-Polymer
keine

Einlegezeit:
ca. 5-10 Minuten

Aushartezeit:
bis 2,5 mm Schicht nach 24 Stunden

Bestellinformationen:
362603 - 310 ml - Palette: 1.152 Stiick; 96 Kartons a 12 Stlick

WAKOL MS 245 Montinator
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Anwendungsbereich:

Losemittelfreier, einkomponentiger, elastischer MS-Montageklebstoff zur Klebung
von Holzwerkstoffen, Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Dekorplatten,
Wandverkleidung, Paneelen und Holzleisten. Uberstreichbar.

Auftragsweise:
WAKOL Handapplikator 400 oder
WAKOL Applikator 50 mit beiliegender
Diise Lagerhinweis:

kiihl und trocken lagern, nicht

Temperaturbestandigkeit:
-40 °C bis +90 °C

Abliftezeit: frostempfindlich
keine

Rohstoffbasis:
Einlegezeit: MS-Polymer

ca. 5-10 Minuten

Aushartezeit:
bis 2,5 mm Schicht nach 24 Stunden

Bestellinformationen:
362505 - 310 ml - Palette: 1.152 Stiick; 96 Kartons a 12 Stiick

WAKOL NE 479 Kontaktklebstoff
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Anwendungsbereich:

Neopreneklebstoff fiir die Verlegung von Sockelleisten und die Treppenverlegung
von Textil-, homogenen PVC-, Kautschuk-, Naturkork- und Linoleumbeldgen auf
saugfahige und nicht saugende Untergriinde.

Auftragsweise:
beidseitig mit Pinsel, glatter Spachtel
oder Spachtelzahnung nach TKB A1

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, kiihl lagern

Rohstoffbasis:
Verbrauch: Polychloropren
ca. 200-300 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 15 Minuten

Einlegezeit:
ca. 50 Minuten
Bestellinformationen:

147926 - 6,0 kg - Palette: 60 Stiick
147924 - 10 Stiick a 0,65 kg - Palette: 500 Stiick; 50 Kartons a 10 Stiick

WAKOL NE 470 Kontaktklebstoff
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Anwendungsbereich:

Neopreneklebstoff fiir die Verlegung von Sockelleisten und die Treppenverlegung
von Textil-, homogenen PVC-, Kautschuk-, Naturkork- und Linoleumbeldgen auf
saugfahige und nicht saugende Untergriinde.

Auftragsweise:
beidseitig mit Pinsel, glatter Spachtel
oder Spachtelzahnung nach TKB A1

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, kiihl lagern

Rohstoffbasis:
Verbrauch: Polychloropren
ca. 200-350 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 15-20 Minuten

Einlegezeit:
ca. 30 Minuten

Bestellinformationen:
147007 - 6,0 kg - Palette: 60 Stiick

WAKOL DL 3365 StarLeit
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Anwendungsbereich:

Heller, faserhaltiger Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von ableitfahigen PVC-,
Textil-, Linoleum- und bis 4 mm starken Kautschukbeldgen auf entsprechend
vorbereitete Untergriinde. WAKOL DL 3365 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB S2, Pajarito  nicht unter +5 °C, frostempfindlich
7 oder Pajarito 25; Zahnung beiliegend
Rohstoffbasis:
Verbrauch: Acrylatdispersion
ca. 250-550 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 10-15 Minuten

Einlegezeit:
ca. 20-40 Minuten

Bestellinformationen:
336504 - 12,0 kg - Palette: 40 Stiick
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WAKOL D 3360 VersaTack
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Linoleum, Kautschukbeldgen bis 2,5 mm
Dicke, Textilbeldgen mit Vliesriicken, Latex-Schaumriicken, synthetischem
Zweitriicken oder Juteriicken, gewebten Textilbeldgen und Nadelvliesbelédgen auf
saugfahige sowie fiir PVC- und CV-Beldge auf saugfahige und nicht saugende
Untergriinde. WAKOL D 3360 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Einlegezeit:
Spachtelzahnung nach TKB A1, A2, B1 ca. 20-30 Minuten
oder B2
Lagerhinweis:
Verbrauch: nicht unter + 5 °C, frostempfindlich
ca. 250-550 g/m?
Rohstoffbasis:
Abliiftezeit: Acrylatdispersion

ca. 10-20 Minuten

Bestellinformationen:

336002 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick
336004 - 6,0 kg - Palette: 90 Stiick

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
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Anwendungsbereich:

Faserarmierter Dispersionsnasshettklebstoff fiir die Verlegung von homogenen und
heterogenen PVC-Beldgen, inshesondere von PVC-Designbelagen, CV-Belagen
sowie Linoleum, Kautschukbeldgen und Kautschuknoppenbeldgen bis 4 mm Dicke
auf saugfahige Untergriinde im Innenbereich. WAKOL D 3318 entspricht DIN EN
14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB A2 oder B1 nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 290-350 g/m? Acrylatdispersion

Abliiftezeit:
ca. 5-10 Minuten

Einlegezeit:
ca. 10 Minuten
Bestellinformationen:

331803 - 13,0 kg - Palette: 44 Stiick
331805 - 6,0 kg - Palette: 90 Stiick

WAKOL D 3312 Teppichklebstoff
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Anwendungsbereich:

Hoch scherfester Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Nadelvliesbelagen,
Textilbelagen mit Vlies-, synthetischem Zweit-, oder Juteriicken sowie fiir
Webbeldge auf saugfahige Untergriinde. WAKOL D 3312 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B1 oder B2 nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 400-525 g/m? Acrylatdispersion

Abliiftezeit:
ca. 5-15 Minuten

Einlegezeit:
ca. 15 Minuten

Bestellinformationen:
331203 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick
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WAKOL D 3311 Lino- und
Teppichklebstoff
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Linoleum und Korkment, Tuftingbeldgen
mit Vlies-, synthetischem Zweit- oder Juteriicken sowie fiir Webbelage und
Nadelvliesbeldge auf saugféhige Untergriinde. WAKOL D 3311 entspricht DIN EN
14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B1 oder B2 nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 325-450 g/m? Acrylatdispersion

Abliiftezeit:
ca. 0-10 Minuten

Einlegezeit:
ca. 15 Minuten

Bestellinformationen:
331102 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick

WAKOL D 3310 Teppichklebstoff,
geruchsarm
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Textilbelagen mit Vlies-, TR-, Jute- und
Latexschaumriicken, Webbelagen, Nadelvliesbeldgen und Wakol
Trittschallddmmmatten auf saugfahige Untergriinde. Geruchsneutral nach
vollstandiger Durchtrocknung. WAKOL D 3310 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B1 oder B2 nicht unter +5 °C, frostempflindlich

Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 400-525 g/m? Acrylatdispersion

Abliiftezeit:
ca. 5-10 Minuten

Einlegezeit:
ca. 10-15 Minuten

Bestellinformationen:
331002 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick

WAKOL D 3308 Teppichklebstoff

Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Textilbelagen mit Vlies-, TR-, Jute- und
Latexschaumriicken, Webbelagen, Nadelvliesbeldgen und PVC-/ CV-Belagen mit
Vliesriicken auf saugfahige Untergriinde. WAKOL D 3308 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB A2, B1 oder  nicht unter +5 °C, frostempflindlich
B2
Rohstoffbasis:
Verbrauch: Acrylatdispersion
ca. 300-525 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 5-10 Minuten

Einlegezeit:
ca. 10-15 Minuten

Bestellinformationen:
330807 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick

WAKOL D 3306 Teppichklebstoff
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Textilbelagen mit Vlies-, synthetischem
Zweit- oder Latexschaumriicken, Webbelagen, einschichtigen Nadelvliesbelagen
sowie Fabromont Kugelgarn® auf saugfahige Untergriinde. WAKOL D 3306
entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B1 oder B2 nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 400-525 g/m? Acrylatdispersion

Abliiftezeit:
ca. 5-10 Minuten abhangig von der
Spachtelzahnung, Untergrund und Belag

Einlegezeit:
ca. 10-15 Minuten

Bestellinformationen:
330603 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Linoleum und Korkment, Tuftingbeldgen
mit Vlies-, synthetischem Zweit- oder Juteriicken sowie fiir Webbelage und
Nadelvliesbeldge auf saugféhige Untergriinde. WAKOL D 3304 entspricht DIN EN
14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B1 oder B2 nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 375-500 g/m? Acrylatdispersion

Abliiftezeit:
ca. 0-5 Minuten

Einlegezeit:
ca. 15 Minuten

Bestellinformationen:
330404 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick
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WAKOL D 3270 SpaltTex
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Anwendungsbereich:

Renovierklebstoff mit , eingebautem ReiBverschluss” fiir die Verlegung von
Textilbeldagen mit Vlies-, synthetischem Zweit- oder Latexschaumriicken und
Fabromont Kugelgarn® auf saugfahige Untergriinde. Beldge lassen sich leicht und
riickstandsfrei entfernen. WAKOL D 3270 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B1 oder B2 nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 250-400 g/m? Acrylatdispersion

Abliiftezeit:
ca. 5-10 Minuten

Einlegezeit:
ca. 15 Minuten

Bestellinformationen:
327002 - 10,0 kg - Palette: 44 Stiick

WAKOL D 3240 Colleo
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Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Linoleum, Textilbeldgen mit Vlies-,
synthetischem Zweit-, Latex-Schaum- oder Juteriicken, gewebten Textilbeldgen und
Nadelvliesbelagen sowie fiir homogene PVC- und CV-Belage auf saugféhige
Untergriinde. WAKOL D 3240 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB A2, B1 oder  nicht unter +5 °C, frostempfindlich
B2
Rohstoffbasis:
Verbrauch: Acrylatdispersion
ca. 300-525 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 5-10 Minuten

Einlegezeit:
ca. 10-15 Minuten

Bestellinformationen:
324004 - 14,0 kg - Palette: 33 Stiick
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WAKOL D 3210 Kontakto
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Anwendungsbereich:

Dispersions-Kontaktklebstoff fiir die Verlegung von Textilbelagen wie Tufting-, Web-
und Nadelvliesbelage, homogene und heterogene PVC-Belage, PVC-
Weichsockelleisten, Treppenprofile, Hohlkehlsockel, CV-, Linoleum- und
Kautschukbeldge sowie Prallwande im Kontaktverfahren auf saugféhige und nicht
saugende Untergriinde. WAKOL D 3210 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise:
kurzhaarige Velourswalze oder Pinsel

Verbrauch:
ca. 250-500 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 30-50 Minuten, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes; ca. 150 Minuten bei
Textilbelagen, vorzugsweise tiber Nacht

Einlegezeit:
bis 6 Stunden

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polymerdispersion

Bestellinformationen:
321006 - 2,5 kg - Palette: 120 Stiick

WAKOL PU 272 Kunstrasenklebstoff
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Anwendungsbereich:

2-komponentiger, griin eingefarbter PU-Klebstoff fiir die Verlegung von Kunstrasen
auf Polyesternahtband, auf saugfahige und nicht saugende Untergriinde sowie
feuchte aber oberflachlich abgetrocknete drainageféhige Untergriinde im
AuBenbereich.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3

Verbrauch:
ca. 850-1050 g/m?

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 90 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyurethanharz

Bestellinformationen:

368812 - 12,0 kg A-Komp. - Palette: 44 Stiick
369412 - 1,12 kg B-Komp. - Palette: 440 Stiick; 40 Kartons a 11 Stiick

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff,
schubfest

Anwendungsbereich:

Strukturviskoser 1-komponenten MS-Parkettklebstoff fiir die schubfeste Verlegung
von Mosaik-, Hochkantlamellen-, 10 mm Massivholz-Lam-, Stab-,
Mehrschichtparkett, Massivholzdielen sowie Kork auf HDF/MDF Trager mit Nut-
[Feder bzw. Klick-Verbindung auf saugféhige und nicht saugende Untergriinde im
Innenbereich.

WAKOL MS 292 ist frei von weichmachenden Substanzen. WAKOL MS 292
entspricht DIN EN SO 17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11, B13 oder B15, WAKOL Applikator 90 und
WAKOL Wechseldiisen

Verbrauch:
ca. 550-725 ml/m? mit WAKOL Wechseldiisen, ca. 500-950 ml/m? mit WAKOL
Parkettzahnspachtel

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Bestellinformationen:
363403 - 4.200 ml (@88 mm) - Palette: 108 Stiick; 54 Kartons a 2 Stiick
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WAKOL MS 290 Parkettklebstoff,
schubfest

Anwendungsbereich:

1-komponenten MS-Parkettklebstoff fiir die schubfeste Verlegung von Mosaik-,
Hochkantlamellen-, 10 mm Massivholz-Lamparkett, Stab-, Mehrschichtparkett,
Massivdielen, Holzpflaster RE/WE sowie planliegende Korkbelége und
Korkbodenbeldge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug auf saugféhige und
nicht saugende Untergriinde im Innenbereich.

WAKOL MS 290 ist frei von weichmachenden Substanzen. WAKOL MS 290
entspricht DIN EN SO 17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11, B13 oder B15 (Parkett), A2 (Kork)

Verbrauch:
ca. 400-450 g/m? fiir Korkbeldge, ca. 800-1500 g/m? fiir Parkett

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Bestellinformationen:
363707 - 18,0 kg versiegelt - Palette: 44 Stiick
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WAKOL MS 265 Parkettklebstoff,
festelastisch

S

Anwendungsbereich:

Festelastischer 1-Komponenten MS-Parkettklebstoff fiir die Verlegung von Mosaik-,
Hochkantlamellen- (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stab-, 10 mm
Massivholz-Lam- und Mehrschichtparkett, Massivholzdielen (bis max. 18 cm Breite,
Holzart Eiche bis max. 20 cm Breite), Holzpflaster RE/WE, planliegenden
Korkbeldgen, Korkbodenbeldgen mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug auf
saugfahige und nicht saugende Untergriinde im Innenbereich.

WAKOL MS 265 ist frei von weichmachenden Substanzen. WAKOL MS 265
entspricht DIN EN 1SO 17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11, B13 oder B15 (Parkett), A2 (Kork)

Verbrauch:
ca. 700-1500 g/m? Parkett, ca. 400-450 g/m? Kork

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Bestellinformationen:
362203 - 18,0 kg versiegelt - Palette: 44 Stiick

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff,
festelastisch
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Anwendungsbereich:

Festelastischer, strukturviskoser 1-komponenten MS-Parkettklebstoff fiir die
Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellen- (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang),
Stab-, Mehrschichtparkett, Massivholzdielen bis 18 cm Breite, Holzart Eiche bis 20
cm Breite, sowie Kork auf HDF/MDF Trager mit Nut-/Feder bzw. Klick-Verbindung
auf saugfahige und nicht saugende Wand- und Bodenflachen im Innenbereich.
WAKOL MS 262 entspricht DIN EN 1SO 17178.

Auftragsweise:

Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11, B13 oder B15, Schlauchbeutelpistole, z.B.
WAKOL Applikator 90 oder 50 und spezielle Auftragsdiise oder WAKOL
Wechseldiisen

Verbrauch:

ca. 450-500 ml/m2im System mit WAKOL TS 160 oder WAKOL TS 170; ca. 600-800
ml/m2 bei Streifenauftrag; ca. 500-950 ml/m? mit WAKOL Parkettzahnspachtel; ca.
425-850 ml/m2 mit WAKOL Wechseldiisen

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Bestellinformationen:

363210 - 18,0 kg versiegelt - Palette: 44 Stiick

363205 - 4.200 ml (@88 mm) - Palette: 108 Stiick; 54 Kartons a 2 Stiick
363206 - 1.800 ml (@62 mm) - Palette: 216 Stiick; 36 Kartons a 6 Stlick
363207 - 600 ml (@49 mm) - Palette: 864 Stiick; 72 Kartons a 12 Stiick

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff,
festelastisch

Anwendungsbereich:

Festelastischer 1-Komponenten MS-Parkettklebstoff fiir die Verlegung von Mosaik-,
Hochkantlamellen- (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stab-, 10 mm
Massivholz-Lam- und Mehrschichtparkett, Massivholzdielen (bis max. 18 cm Breite,
Holzart Eiche bis max. 20 cm Breite), Holzpflaster RE/WE, planliegenden
Korkbeldgen, Korkbodenbeldagen mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug auf
saugfahige und nicht saugende Untergriinde im Innenbereich. WAKOL MS 260
entspricht DIN EN 1SO 17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11, B13 oder B15 (Parkett), A2 (Kork), WAKOL
Spezialzahnung 5 oder WAKOL Spezialzahnleiste 5

Verbrauch:
ca. 700-1500 g/m? Parkett, ca. 400-450 g/m? Kork, ca. 1700-1800 g/m? mit WAKOL
Spezialzahnung 5 oder WAKOL Spezialzahnleiste 5

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Bestellinformationen:
362007 - 18,0 kg versiegelt - Palette: 44 Stiick
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WAKOL MS 232 Parkettklebstoff,
elastisch
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Anwendungsbereich:

Elastischer, strukturviskoser 1-komponenten MS-Parkettklebstoff fiir die Verlegung
von Mosaik-, Hochkantlamellenparkett (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang),
Stabparkett (max. 80 mm breit, max. 600 mm lang) sowie Mehrschichtparkett auf
saugfahige und nicht saugende Untergriinde im Innenbereich. WAKOL MS 232
entspricht DIN EN SO 17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11 oder B13, WAKOL Applikator 90 und
WAKOL Wechseldiisen

Verbrauch:
ca. 550-725 ml/m2 mit WAKOL Wechseldiisen, ca. 500-800 ml/m2 mit WAKOL
Parkettzahnspachtel

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Bestellinformationen:

363303 - 4.200 ml (@88 mm) - Palette: 108 Stiick; 54 Kartons a 2 Stiick
363304 - 1.800 ml (@62 mm) - Palette: 216 Stiick; 36 Kartons a 6 Stiick
363305 - 600 ml (@49 mm) - Palette: 864 Stiick; 72 Kartons a 12 Stiick
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WAKOL MS 230 Parkettklebstoff,
elastisch
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Anwendungsbereich:
Elastischer 1-komponenten MS-Parkettklebstoff fir die Verlegung von Mosaik-,

Hochkantlamellenparkett (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stabparkett (max.

80 mm breit, max. 600 mm lang) sowie Mehrschichtparkett auf saugfahige und
nicht saugende Untergriinde im Innenbereich. WAKOL MS 230 entspricht DIN EN
IS0 17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11, B13 oder B15, WAKOL Spezialzahnung 5
oder WAKOL Spezialzahnleiste 5

Verbrauch:
ca. 700-1300 g/m? mit Spachtelzahnung, ca. 1700-1800 g/m? mit WAKOL
Spezialzahnung 5 oder WAKOL Spezialzahnleiste 5

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Bestellinformationen:
363507 - 18,0 kg versiegelt - Palette: 44 Stiick

WAKOL MS 228
Fertigparkettklebstoff, elastisch

Anwendungsbereich:

Elastischer 1-komponenten MS-Parkettklebstoff fiir die Verlegung von
Mehrschichtparkett auf saugfahige und nicht saugende Untergriinde. WAKOL MS
228 entspricht DIN EN 1SO 17178.

Auftragsweise: Einlegezeit:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B11, B13  ca. 40 Minuten
oder B15; WAKOL Spezialzahnung 5
oder WAKOL Spezialzahnleiste 5 Lagerhinweis:

kiihl und trocken lagern, nicht
Verbrauch: frostempfindlich
ca. 800-1500 g/m? mit Spachtelzahnung,
ca. 1700-1800 g/m? mit WAKOL
Spezialzahnung 5 oder WAKOL

Spezialzahnleiste 5

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Abliiftezeit:
keine

Bestellinformationen:
362803 - 18,0 kg versiegelt - Palette: 44 Stiick

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff,
schubfest

Anwendungsbereich:

Schubfester, 1-komponenten PU-Parkettklebstoff fiir die Verlegung von
Hochkantlamellenparkett (mind. 22 mm dick), Stab-, und Mehrschichtparkett,
Massivdielen, Holzpflaster RE/WE sowie Korkbodenbeldge mit HDF/MDF Mittellage
und Kork Gegenzug auf saugfahige und nicht saugende Untergriinde. WAKOL PU
385 entspricht DIN EN SO 17178.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11,  kiihl und trocken lagern, nicht

B13 oder B15 frostempfindlich
Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 750-1450 g/m? Polyurethanharz
Abliftezeit:

keine

Einlegezeit:

ca. 40 Minuten

Bestellinformationen:
367102 - 16,0 kg versiegelt - Palette: 44 Stiick

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff
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Anwendungsbereich:

Schubfester, 2-komponenten PU-Parkettklebstoff fiir die Verlegung von Mosaik-,
Hochkantlamellen-, Stab-, Mehrschicht- und 10 mm Massivholz-Lamparkett,
Massivholzdielen, Holzpflaster RE/WE sowie fiir zugelassene Laminatbéden auf
saugfahige und nicht saugende Untergriinde. WAKOL PU 225 entspricht DIN EN SO
17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11, B13 oder B15

Verbrauch:
ca. 700-1500 g/m?

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 50 Minuten

Topfzeit:
ca. 30-45 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyurethanharz

Bestellinformationen:

368603 - 8,9 kg A-Komp. - Palette: 44 St.

368703 - 1,1 kg B-Komp. - Palette: 440 Stiick; 40 Kartons a 11 Stiick
368604 - 6,0 kg A-Komp. - Palette: 44 Stiick Kombigebinde A+B
368704 - 0,75 kg B-Komp. - Palette: 44 Stiick Kombigebinde A+B
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WAKOL PU 220 Parkettklebstoff
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Anwendungsbereich:

Schubfester, 2-komponenten PU-Parkettklebstoff fiir die Verlegung von 10 mm
Massivholz-Lamparkett, Mosaikparkett, Hochkantlamellenparkett, Stabparkett,
Mehrschichtparkett, Massivholzdielen, Holzpflaster RE/WE auf saugfahige und nicht
saugende Untergriinde im Innenbereich. WAKOL PU 220 entspricht DIN EN ISO
17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11, B13 oder B15

Verbrauch:
ca. 750-1500 g/m?

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 130 Minuten

Topfzeit:
ca. 100 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5°C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyurethanharz

Bestellinformationen:

368105 - 12,0 kg A-Komp. - Palette: 44 Stiick
368905 - 1,12 kg B-Komp. - Palette: 440 Stiick; 40 Kartons a 11 Stiick
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WAKOL PU 215 Parkettklebstoff
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Anwendungsbereich:

Schubfester, 2-komponenten PU-Parkettklebstoff fiir die Verlegung von 10 mm
Massivholz-Lamparkett, Mosaikparkett, Hochkantlamellenparkett , Stabparkett ,
Mehrschichtparkett, Massivholzdielen, Holzpflaster RE/WE auf saugfahige und nicht
saugende Untergriinde im Innenbereich. WAKOL PU 215 entspricht der DIN EN ISO
17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11, B13 oder B15

Verbrauch:
ca. 750-1550 g/m?

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 90 Minuten

Topfzeit:
ca. 80 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyurethanharz

Bestellinformationen:

368803 - 12,0 kg A-Komp. - Palette: 44 Stiick

368403 - 1,12 kg B-Komp. - Palette: 440 Stiick; 40 Kartons a 11 Stlick
368804 - 8,0 kg A-Komp. - Palette: 60 Stiick

368404 - 0,75 kg B-Komp. - Palette: 60 Stiick; 5 Kartons a 12 Stiick

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff
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Anwendungsbereich:

Schubfester, 2-komponenten PU-Parkettklebstoff fiir die Verlegung von Mosaik-,
Hochkantlamellen-, Stab-, Mehrschicht und 10 mm Massivholz-Lamparkett,
Massivholzdielen, Holzpflaster RE/WE sowie fiir zugelassene Laminatbdden auf
saugfahige und nicht saugende Untergriinde. WAKOL PU 210 entspricht DIN EN ISO
17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11, B13 oder B15

Verbrauch:
ca. 700-1500 g/m?

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 60-90 Minuten

Topfzeit:
ca. 60-70 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyurethanharz

Bestellinformationen:

368332 - 6,0 kg A-Komp. - Palette: 60 Stiick Kombigebinde A+B
368432 - 0,9 kg B-Komp. - Palette: 60 Stiick Kombigebinde A+B

WAKOL D 3513 Korkvorbeschichtung
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Anwendungsbereich:

Latexklebstoff zur maschinellen Vorbeschichtung von Naturkork-Bodenbelagen, die
im Kontaktverfahren verlegt werden. WAKOL D 3513 ist grundsatzlich nur in
Kombination mit WAKOL D 3540 zu verwenden. Vorbeschichtung bis zu 6 Monate
vor der Verlegung maglich.

Auftragsweise:
Walzenauftrag mit geeigneter Maschine auf die Belagsriickseite

Verbrauch:
ca. 80-100 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 60 Minuten

Einlegezeit:
ca. 60-90 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Naturlatex

Bestellinformationen:
351309 - 10,0 kg - Palette: 60 Stiick
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WAKOL D 3540 Korkkontaktklebstoff
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Anwendungsbereich:

Latexklebstoff fiir die Verlegung von Korkplatten nach DIN EN 12104 mit
unbehandelter oder behandelter Oberflache auf saugfahige und nicht saugende
Untergriinde. Ebenfalls geeignet fiir Korkwandbelége und die Teppichverlegung auf
Treppenstufen. WAKOL D 3540 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise:
Korkbelage beidseitig mit WAKOL Vorstrichwalze oder Velourswalze, Teppich
beidseitig mit Pinsel oder Spachtelzahnung nach TKB A1, A2 oder A3

Verbrauch:
bei Kork mindestens 250 g/m?, sonst ca. 150-650 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 30-45 Minuten auf saugféhigem Untergrund, ca. 60-90 Minuten auf
nichtsaugendem Untergrund und auf der Belagsriickseite

Einlegezeit:
ca. 120-180 Minuten, bei Vorbeschichtung ca. 60-90 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Latex/Acrylatdispersion

Bestellinformationen:
354008 - 5,0 kg - Palette: 80 Stiick

354009 - 2,5 kg - Palette: 120 Stiick
354010 - 0,8 kg - Palette: 384 Stiick; 32 Kartons a 12 Stiick
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WAKOL D 1640 Parkettklebstoff
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Anwendungsbereich:

Schubfester Dispersionsparkettklebstoff fiir die Verlegung von Mosaik-,
Hochkantlamellenparkett (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang) und Stabparkett
Eiche sowie Mehrschichtparkett bis max. 220 cm Lange auf neue, normgerechte, gut
saugfahige Zementestriche. WAKOL D 1640 entspricht DIN EN 1SO 17178.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B11, B13  nicht unter +5 °C, frostempfindlich
oder B15
Rohstoffbasis:
Verbrauch: Kunstharzdispersion

ca. 700-1300 g/m?

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 10-15 Minuten

Bestellinformationen:
321704 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick

WAKOL D 1690 Parkettklebstoff

Anwendungsbereich:

Schubfester Dispersionsparkettklebstoff fiir die Verlegung von Mosaik-,
Hochkantlamellenparkett (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang) und Stabparkett
Eiche sowie Mehrschichtparkett auf saugféhige Untergriinde. WAKOL D 1690
entspricht DIN EN ISO 17178.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B3 oder B11  nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Kunstharzdispersion

Verbrauch:
ca. 700-1100 g/m?

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
ca. 15 Minuten

Bestellinformationen:
322203 - 14,0 kg - Palette: 44 Stiick

WAKOL D 6085 Holzleim
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Anwendungsbereich:

Holzleim fiir alle Verleimungen mit hohen Anforderungen, wie Zapfen, Diibel- und
Fugenverleimungen. WAKOL D 6085 eignet sich besonders fiir die
Nut/Federverleimung von Fertigparkett, Laminatbdden und Spanplatten. WAKOL
D 6085 entspricht der Beanspruchungsklasse D 3.

Auftragsweise: Einlegezeit:
fir Flachenleimungen mit Zahnspachtel,  ca. 6 Minuten
fir Nut/Federleimungen mit Spritzdiise
der Leimflasche Lagerhinweis:

nicht unter +5 °C, frostempfindlich
Verbrauch:

ca. 150-200 g/m2, mit Holzleimflasche Rohstoffbasis:

ca. 15-20 g/lfm fiir Nut/Federleimungen  Kunstharzdispersion

Abliiftezeit:
keine

Bestellinformationen:
316307 - 0,75 kg - Palette: 480 Stiick; 40 Kartons a 12 Stiick

WAKOL K 450 Objektparkettklebstoff
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Anwendungsbereich:

Kunstharzklebstoff fiir die schubfeste Verlegung von Mosaik-, Stab-,
Hochkantlamellen-, Mehrschichtparkett und Holzpflaster RE/WE auf saugfahige
Untergriinde. WAKOL K 450 entspricht DIN EN 1SO 17178.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11,  kiihl und trocken lagern, nicht

B13 oder B15 frostempfindlich
Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 800-1300 g/m?2 Kunstharze
Abliiftezeit:

keine

Einlegezeit:

ca. 10 Minuten

Bestellinformationen:
192311 - 20,0 kg - Palette: 33 Stiick

WAKOL K 410 Parkettklebstoff mit
VOC-Control

Anwendungsbereich:

Kunstharzklebsoff fiir die schubfeste Verlegung von Mosaik-,
Hochkantlamellenparkett (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stab-,
Mehrschicht- und 10 mm Massivholz-Lamparkett, Massivholzdielen, Holzpflaster
RE/WE auf saugféhige und nicht saugende Untergriinde. WAKOL K 410 entspricht
DIN EN ISO 17178.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B5, B11,  kiihl und trocken lagern, nicht

B13 oder B15 frostempfindlich
Verbrauch: Rohstoffbasis:
ca. 700-1400 g/m? Kunstharze
Abliiftezeit:

keine

Einlegezeit:

mindestens 50 Minuten, da mit VOC-
Control Technologie

Bestellinformationen:
193303 - 20,0 kg - Palette: 33 Stiick

PARKETT / KORK KLEBEN 35 [

WAKOL MS 335 Reparaturharz
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Anwendungsbereich:

Schnellhértendes silanmodifiziertes Reparaturharz zur Sanierung von Hohlstellen in
Parkettboden. WAKOL MS 335 Reparaturharz kann unabhéngig vom verwendeten
Parkettklebstoff eingesetzt werden.

Aushartezeit:
ca. 2 Stunden

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht
frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Bestellinformationen:
361503 - 0,6 kg - Palette: 308 Stiick; 77 Kartons a 4 Stiick

WAKOL PU 4519 2K-PU-Beschleuniger
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Anwendungsbereich:
Beschleuniger zur Erhohung der Reaktionsgeschwindigkeit von 2-Komponenten
Polyurethanparkettklebstoffen.

Dosierung:
1-3 Kappen (a 15 ml) je nach Produkt
und gewdiinschter Beschleunigung

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht
frostempfindlich

Rohstoffbasis:
aminischer Katalysator

Bestellinformationen:
451906 - 0,9 kg - Palette: 320 Stiick

WAKOL PK 4535 Farbpaste, braun

Anwendungsbereich:
Braune Farbpaste zum Einfarben von Wakol MS-Parkettklebstoffen, Wakol
Polyurethanparkettklebstoffen und Wakol Dispersionsparkettklebstoffen.

Dosierung:
1-2 Tuben je Gebinde Wakol
Parkettklebstoff

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Pigmentkonzentrat

Bestellinformationen:
453505 - 0,15 kg (braun) - Palette: 1.950 Stiick; 195 Kartons a 10 Stiick
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WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung
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Anwendungsbereich:

Dispersionsfixierung fiir die Verlegung von modularen Textilbeldgen, selbstliegenden
PVC-Designbelagen und CV Belagen ohne mehrfache Wiederaufnahme auf
saugfahige und nicht saugende Untergriinde.

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

Auftragsweise:
mit kurzfloriger Velourswalze

Verbrauch:
ca. 80-120 g/m? mit Walze

Abliiftezeit:

ca. 20 Minuten auf saugfahigem
Untergrund, ca. 35 Minuten auf nicht
saugendem Untergrund

Einlegezeit:
ca. 24 Stunden

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Bestellinformationen:
311003 - 11,0 kg - Palette: 40 Stiick

WAKOL D 3201 VliesFix
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Anwendungsbereich:

Dispersionsfixierung fiir die Verlegung von maBstabilen Teppichbdden mit
Vliesriicken, die vom Hersteller zur Fixierung freigegeben sind, auf glatten
Nutzbdden, gespachtelten Untergriinden und P4 bis P7 Spanplatten im
Wohnbereich. Fixierte Belage lassen sich leicht und ohne Beschadigung des
Unterbodens wieder entfernen.

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze oder
Velourswalze

Einlegezeit:
ca. 30 Minuten

Lagerhinweis:

Verbrauch: nicht unter +5 °C, frostempfindlich
ca. 120 g/m?

Rohstoffbasis:
Abliftezeit: Acrylatdispersion

ca. 10-15 Minuten auf saugféhigen
Untergriinden, ca. 20-30 Minuten auf
dichten Untergriinden

Bestellinformationen:

320103 - 12,0 kg - Palette: 40 Stiick
320105 - 3,0 kg - Palette: 120 Stiick

WAKOL D 965 Fixierdispersion
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Anwendungsbereich:

Fixierdispersion fir die rutschhemmende Verlegung von selbstliegenden
Teppichfliesen mit Bitumen/Vlies-, PVC- oder PUR-Riickseite auf saugfahige und
nicht saugende Untergriinde. Fiir ableitfahige Verlegungen WAKOL D 965 mit
WAKOL DL 352 RuBdispersion im Verhaltnis 4:1 mischen.

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze, Schaumstoff-
oder Velourswalze

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Verbrauch: Kunstharzdispersion
ca. 80-150 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 30-60 Minuten

Einlegezeit:
ca. 24 Stunden

Bestellinformationen:
310203 - 10,0 kg - Palette: 40 Stiick

WAKOL D 3202 Universalfixierung
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Anwendungsbereich:

Dispersionsfixierung fiir die Verlegung von CV-Beldgen sowie von Textilbeldgen mit
Latex-Schaumriicken oder synthetischem Zweitrlicken auf Nutzbdden, gespachtelten
Estrichen und P4 bis P7 Spanplatten. Fixierte Beldge lassen sich ohne Beschadigung
des Unterbodens wieder entfernen.

Auftragsweise: Einlegezeit:
Spachtelzahnung nach TKB A2, WAKOL  ca. 20-30 Minuten
Vorstrichwalze oder Velourswalze
Lagerhinweis:
Verbrauch: nicht unter +5 °C, frostempfindlich
ca. 200-300 g/m?
Rohstoffbasis:
Abliiftezeit: Acrylatdispersion
ca. 10-20 Minuten auf saugféhigen
Untergriinden, ca. 45-60 Minuten auf
nicht saugenden Untergriinden

Bestellinformationen:
320203 - 12,0 kg - Palette: 40 Stiick

320204 - 6,0 kg - Palette: 80 Stiick
320205 - 3,0 kg - Palette: 120 Stiick

WAKOL DL 3078 Ableitvorstrich
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Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger, leitfahiger Dispersionsvorstrich fiir anschlieBende leitfahige
Verlegungen von textilen und elastischen Beldgen. WAKOL DL 3078 ersetzt die
Verlegung eines Kupferbandnetzes.

Auftragsweise:
feinporige Schaumstoffwalze

Verbrauch:
ca. 120-150 g/m?

Trockenzeit:
ca. 3-5 Stunden

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

Bestellinformationen:
307803 - 10,0 kg - Palette: 60 Stiick
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WAKOL DL 3365 StarLeit
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Anwendungsbereich:

Heller, faserhaltiger Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von ableitfahigen PVC-,
Textil-, Linoleum- und bis 4 mm starken Kautschukbeldgen auf entsprechend
vorbereitete Untergriinde. WAKOL DL 3365 entspricht DIN EN 14259.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB S2, Pajarito  nicht unter +5 °C, frostempfindlich
7 oder Pajarito 25; Zahnung beiliegend
Rohstoffbasis:
Verbrauch: Acrylatdispersion
ca. 250-550 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 10-15 Minuten

Einlegezeit:
ca. 20-40 Minuten

Bestellinformationen:
336504 - 12,0 kg - Palette: 40 Stiick

WAKOL D 965 Fixierdispersion
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Anwendungsbereich:

Fixierdispersion fiir die rutschhemmende Verlegung von selbstliegenden
Teppichfliesen mit Bitumen/Vlies-, PVC- oder PUR-Riickseite auf saugfahige und
nicht saugende Untergriinde. Fiir ableitfahige Verlegungen WAKOL D 965 mit
WAKOL DL 352 RuBdispersion im Verhaltnis 4:1 mischen.

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze, Schaumstoff-
oder Velourswalze

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Verbrauch: Kunstharzdispersion
ca. 80-150 g/m?

Abliiftezeit:
ca. 30-60 Minuten

Einlegezeit:
ca. 24 Stunden

Bestellinformationen:
310203 - 10,0 kg - Palette: 40 Stiick

WAKOL DL 352 RuBdispersion
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Anwendungsbereich:
RuBdispersion in Kombination mit WAKOL D 965 Fixierdispersion zur Herstellung
einer ableitfahigen Rutschbremse fiir entsprechend ausgeriistete Teppichfliesen.

Ansatzverhaltnis:
4 Teile WAKOL D 965 + 1 Teil WAKOL
DL 352

Verarbeitung:
nur in Kombination mit WAKOL D 965

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
SpezialruB

Bestellinformationen:
450102 - 5,0 kg - Palette: 60 Stiick
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WAKOL AS 151 Abdichtungsbahn

Anwendungsbereich:
Abdichtungshahn zur Abdichtung von Feuchtraumen im wohnhauslichen Bereich
(Klasse W1 und W2) unter Parkett und elastischen Beldagen.

Verlegung:
vollfléchig geklebt, Bahnen dicht
aneinander stoBen

Verbrauch:
entsprechend der RaumgroBe

Lagerhinweis:
Rolle stehend lagern

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies
Bestellinformationen:

59560& - Rolle 20 m, 1 m breit, 0,5 mm stark - Palette: 20 Stiick; 20 Kartons a
1 Stiic

WAKOL AS 152 Abdichtungsband
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Anwendungsbereich:
Systemkomponente zur Abdichtung von Feuchtrdumen im wohnhauslichen Bereich
(Klasse W1 und W2) unter Parkett und elastischen Belagen.

Verlegung:
vollflachig geklebt, im System mit
WAKOL AS 151

Verbrauch:
entsprechend der RaumgroBe

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies

Bestellinformationen:
595603 - Rolle 50 m, 120 mm breit - Palette: 120 Stiick; 120 Kartons a 1 Stlick

WAKOL AS 153 Abdichtungsecke,
innen

Anwendungsbereich:
Systemkomponente zur Abdichtung von Feuchtrdumen im wohnhauslichen Bereich
(Klasse W1 und W2) unter Parkett und elastischen Belagen.

Verlegung:
vollflachig geklebt, im System mit
WAKOL AS 151

Verbrauch:
1 Stiick je Innenecke

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies

Bestellinformationen:
595604 - 5 Stiick je 119 x 119 x 60 mm - Palette: 2.000 Stiick; 400 Kartons & 5 Stiick

WAKOL AS 154 Abdichtungsecke,
auBen
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Anwendungsbereich:
Systemkomponente zur Abdichtung von Feuchtrdumen im wohnhauslichen Bereich
(Klasse W1 und W2) unter Parkett und elastischen Belagen.

Verlegung:
vollflachig geklebt, im System mit
WAKOL AS 151

Verbrauch:
1 Stiick je AuBenecke

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies

Bestellinformationen:
595605 - 5 Stiick je 115 x 115 x 60 mm - Palette: 2.000 Stiick; 400 Kartons a 5 Stiick

WAKOL AR 150 Armierungsgewebe
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Anwendungsbereich:

Glasfasergewebe zur Armierung von Spachtelmassen auf inhomogenen
Untergriinden, Holzdielen und Holzwerkstoffplatten-Untergriinden sowie im
Sportstattenbau im System mit WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz und Wakol
Spachtelmassen.

Verlegung:
Bahnen tiberlappend, am Untergrund
fixiert

Verbrauch:
entsprechend der RaumgroBe

Lagerhinweis:
Rolle stehend lagern

Rohstoffbasis:
Glasfasergewebe

Bestellinformationen:
595502 - Rolle 50 m, 1 m breit - Palette: 30 Stiick
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WAKOL EM 140 Entkopplungsvlies

Anwendungsbereich:

Polyestervlies zur Entkopplung und spannungsreduzierenden Armierung unter
geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Uberspachtelung und
anschlieBender Klebung von textilen und elastischen Bodenbeldgen.

Verlegung:
vollflachig geklebt, Bahnen dicht
aneinander stoBen

Verbrauch:
entsprechend der RaumgrdoBe

Lagerhinweis:
Rolle stehend lagern

Rohstoffbasis:
Polyestervlies

Bestellinformationen:
590302 - Rolle 50 m, 1 m breit, 1,1 mm stark - Palette: 15 Stiick

WAKOL RP 104 Entkopplungsplatte,
4 mm

Anwendungsbereich:

Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem
Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Uberspachtelung und anschlieBender
Klebung von textilen und elastischen Bodenbelagen.

Verlegung: Rohstoffbasis:
vollflachig geklebt, Platten dicht Polyesterfasergemisch
aneinander stoBen

Verbrauch:
entsprechend der RaumgroBe

Trittschallminderung (nach EN ISO
140-8):

abhangig vom Oberbelag, z. B. ca. 13
dB bei 10 mm Parkett

Lagerhinweis:
Kartons flach lagern
Bestellinformationen:

590402 - 15 Platten je 100 x 60 cm, 4 mm stark - Palette: 150 Stiick; 10 Kartons a
15 Stiick

WAKOL RP 107 Entkopplungsplatte,
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Anwendungsbereich:

Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem
Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Uberspachtelung und anschlieBender
Klebung von textilen und elastischen Bodenbelagen.

Verlegung: Rohstoffbasis:
vollflachig geklebt, Platten dicht Polyesterfasergemisch
aneinander stoBen

Verbrauch:
entsprechend der RaumgroBe

Trittschallminderung (nach EN ISO
140-8):

abhangig vom Oberbelag, z. B. ca. 14
dB bei 10 mm Parkett

Lagerhinweis:
Kartons flach lagern
Bestellinformationen:

59090IZ - 9 Platten je 100 x 60 cm, 7 mm stark - Palette: 90 Stiick; 10 Kartons a
9 Stiic
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WAKOL RP 109 Entkopplungsplatte,
9 mm

Anwendungsbereich:

Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem
Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Uberspachtelung und anschlieBender
Klebung von textilen und elastischen Bodenbelagen.

Verlegung: Rohstoffbasis:
vollflachig geklebt, Platten dicht Polyesterfasergemisch
aneinander stoBen

Verbrauch:
entsprechend der RaumgréBe

Trittschallminderung (nach EN I1SO
140-8):

abhangig vom Oberbelag, z. B. ca. 14
dB bei 10 mm Parkett

Lagerhinweis:
Kartons flach lagern
Bestellinformationen:

590502 - 10 Platten je 100 x 60 cm, 9 mm stark - Palette: 100 Stiick; 10 Kartons a
10 Stiick

WAKOL RP 115 Entkopplungsplatte,
15 mm
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Anwendungsbereich:

Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem
Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Uberspachtelung und anschlieBender
Klebung von textilen und elastischen Bodenbelagen.

Verlegung: Rohstoffbasis:
vollflachig geklebt, Platten dicht Polyesterfasergemisch
aneinander stoBen

Verbrauch:
entsprechend der RaumgréBe

Trittschallminderung (nach EN 1SO
140-8):

abhangig vom Oberbelag, z. B. ca. 14
dB bei 10 mm Parkett

Lagerhinweis:
Kartons flach lagern

Bestellinformationen:

59080& - 6 Platten je 100 x 60 cm, 15 mm stark - Palette: 60 Stiick; 10 Kartons a
6 Stiic

WAKOL RP 704
Objektentkopplungsplatte, 4 mm
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Anwendungsbereich:

Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem
Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Uberspachtelung und anschlieBender
Klebung von textilen und elastischen Bodenbelagen.

Verlegung: Rohstoffbasis:
vollflachig geklebt, Platten dicht Polyesterfasergemisch
aneinander stoBen

Verbrauch:
entsprechend der RaumgréBe

Trittschallminderung (nach EN I1SO
140-8):

abhangig vom Oberbelag, z. B. ca. 13
dB bei 10 mm Parkett

Lagerhinweis:
Kartons flach lagern
Bestellinformationen:

590474 - 15 Platten je 100 x 60 cm, 4 mm stark - Palette: 150 Stiick; 10 Kartons a
15 Stlick

WAKOL RP 709
Objektentkopplungsplatte, 9 mm

Anwendungsbereich:

Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem
Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Uberspachtelung und anschlieBender
Klebung von textilen und elastischen Bodenbelagen.

Verlegung: Rohstoffbasis:
vollflachig geklebt, Platten dicht Polyesterfasergemisch
aneinander stoBen

Verbrauch:
entsprechend der RaumgréBe

Trittschallminderung (nach EN 1SO
140-8):

abhangig vom Oberbelag, z. B. ca. 14
dB bei 10 mm Parkett

Lagerhinweis:
Kartons flach lagern

Bestellinformationen:

590579 - 10 Platten je 100 x 60 cm, 9 mm stark - Palette: 100 Stiick; 10 Kartons a
10 Stiick

WAKOL TS 102 Trittschall-
Dammmatte, 2 mm

Anwendungsbereich:

Kork-/Polyurethanschaummatte zur Verbesserung des Trittschall- und
Warmeschutzes von Bodenbelagskonstruktionen im Alt- und Neubau. WAKOL TS
102 eignet sich als Dammunterlage unter PVC- und CV-Beldgen, Textilbelagen,
Linoleum, Kautschukbeldgen, sowie Mosaikparkett (Wiirfel), Hochkantlamellen-,
Stab-, Mehrschichtparkett, Holzpflaster RE/WE, Massivholzdielen (Holzart Eiche,
max. 16 cm Breite) und Laminat im Innenbereich.

Verlegung:
vollflachig, Bahnen dicht aneinander stoBend

Verbrauch:
entsprechend der RaumgréBe

Trittschallminderung (nach EN ISO 140-8):
19 dB in Verbindung mit 10 mm Mehrschichtparkett; 19 dB in Verbindung mit 3 mm
PVC; 17 dB in Verbindung mit 3 mm Kautschuk

Lagerhinweis:
Rolle stehend lagern

Rohstoffbasis:
Kork/PU-Schaum

Bestellinformationen:
590704 - Rolle 30 m, 1 m breit, 2 mm stark - Palette: 11 Stiick
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WAKOL TS 103 Trittschall-
Dammmatte, 3 mm

Anwendungsbereich:

Kork-/Polyurethanschaummatte zur Verbesserung des Trittschall- und
Warmeschutzes von Bodenbelagskonstruktionen im Alt- und Neubau. WAKOL TS
103 eignet sich als Dammunterlage unter PVC- und CV-Beldgen, Textilbeldgen,
Linoleum, Kautschukbeldgen, sowie Stab-, Mehrschichtparkett, Massivholzdielen
(Holzart Eiche, max. 16 cm Breite) und Laminat im Innenbereich.

Verlegung:
vollflachig, Bahnen dicht aneinander stoBen

Verbrauch:
entsprechend der RaumgroBe

Trittschallminderung (nach EN ISO 140-8):
18 dB in Verbindung mit 10 mm Mehrschichtparkett; 20 dB in Verbindung mit 3 mm
PVC; 17 dB in Verbindung mit 3 mm Kautschuk

Lagerhinweis:
Rolle stehend lagern

Rohstoffbasis:
Kork-/PU-Schaum

Bestellinformationen:
590705 - Rolle 35 m, 1 m breit, 3 mm stark - Palette: 6 Stiick
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WAKOL TS 112 Trittschall-
Dammmatte, 2 mm

Anwendungsbereich:

Kork-/Polyurethanschaummatte zur Verbesserung des Trittschall- und
Warmeschutzes von Bodenbelagskonstruktionen im Alt- und Neubau. WAKOL TS
112 ist nach DIN EN 13501-1 mit Bfl-S1 (schwer entflammbar) klassifziert und eignet
sich als Dammunterlage unter PVC- und CV-Beldgen, Textilbelagen, Linoleum,
Kautschukbeldgen, sowie Mosaikparkett (Wiirfel), Hochkantlamellen-, Stab-,
Mehrschichtparkett, Holzpflaster RE/WE, Massivholzdielen (Holzart Eiche, max.

16 cm Breite) und Laminat im Innenbereich.

Verlegung:
vollflachig, Bahnen dicht aneinander stoBend

Verbrauch:
entsprechend der RaumgroBe

Trittschallminderung (nach EN ISO 140-8):
bis zu 19 dB in Verbindung mit 10 mm Mehrschichtparkett

Brandverhalten (nach ISO 11 925/EN 13 501):
Bfl-S1

Lagerhinweis:
Rolle stehend lagern

Rohstoffbasis:
Kork/PU-Schaum

Bestellinformationen:
590706 - Rolle 30 m, 1 m breit, 2 mm stark - Palette: 11 Stiick

WAKOL TS 160 Trittschall-
Dammmatte
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Anwendungsbereich:

PP-Schaummatte mit Aluminiumkaschierung zur Verbesserung der
Trittschalldammung. WAKOL TS 160 ist mit Ausschnitten zur Aufnahme von WAKOL
MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch versehen und eignet sich zur Verlegung von
Stabparkett und Massivholzdielen bis max. 18 cm Breite und Mehrschichtparkett ab
90 cm Lange im Innenbereich.

Verlegung:
lose, Aluminiumseite nach oben

Verbrauch:
entsprechend der RaumgréBe

Trittschallminderung (nach EN 1SO 140-8):
17 dB in Verbindung mit 10 mm Fertigparkett

Lagerhinweis:
Rolle stehend lagern

Rohstoffbasis:
Polypropylen

Bestellinformationen:
590602 - Rolle 12 m, 1,25 m breit, 3 mm stark - Palette: 12 Stiick

WAKOL TS 170 Trittschall-
Dammplatte

Anwendungsbereich:

Naturkorkmatte zur Verbesserung der Trittschall-Dammung mit Ausschnitten zur
Aufnahme von WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch, zur Verlegung von
Stabparkett und Massivholzdielen bis max. 18 cm Breite und Mehrschichtparkett ab
90 cm Lénge sowie fiir Kork auf HDF/MDF-Trager mit Nut-/Federverbindung oder
mit Klick-Verbindung auf saugfahige und nicht saugende Untergriinde im
Innenbereich.

Verlegung:
lose, im unregelmaBigen Verband

Verbrauch:
entsprechend der RaumgréBe

Trittschallminderung (nach EN I1SO 140-8):
15 dB in Verbindung mit 14 mm Mehrschichtparkett

Lagerhinweis:
Karton flach lagern

Rohstoffbasis:
Naturkork
Bestellinformationen:

590604 - 52 Platten je 915 x 610 mm, 2,5 mm stark - Palette: 1.040 Stiick; 20
Kartons a 52 Stlick
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WAKOL UM 110 Sperrmatte
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Anwendungsbereich:

Lose auszulegende Unterlage mit riickseitigen Noppen zur Absperrung iiberhohter
Restfeuchtigkeit in Zementestrichen bis max. 5 CM% / 95 % KRL,
Calciumsulfatestrichen bis max. 2 CM% / 85 % KRL, Rohbetondecken bis max. 7
Gew.% / 95 % KRL sowie zur Entkopplung nicht verlegereifer Untergriinde und zum
Schutz existierender Nutzbdden zur spateren Verlegung von Textil-, PVC- und CV-
Beldgen sowie PVC-Designbeldgen in Planken im Innenbereich.

Verlegung:
lose, Bahnen dicht aneinander stoBen

Verbrauch:
entsprechend der RaumgroBe

Lagerhinweis:
Rolle stehend lagern

Rohstoffbasis:
Glasfaser, gebunden

Bestellinformationen:
591802 - Rolle 35 m, 2 m breit, 1,5 mm stark - Palette: 12 Stiick
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WAKOL Biiffel Universal-Kleber

B%H-Universal”(mf
oy labhaday

;

Anwendungsbereich:

Dispersionsklebstoff fiir die Verlegung von Bodenbelagen wie PVC-Belage und
Teppichbdden, von Wandbelégen, wie Keramikfliesen, Untertapeten und Kork-
Wandbeldgen, sowie Deckenbeldgen, wie Hartschaumplatten, auf saugféhige

Untergriinde im Innenbereich.

Auftragsweise: Lagerhinweis:
Spachtelzahnung nach TKB A2 fiir PVC-  nicht unter +5 °C, frostempfindlich
Belage, C2 oder C3 fiir Keramikfliesen
Rohstoffbasis:
Verbrauch: Acrylatdispersion
ca. 350-1400 g/m?

Abliiftezeit:
keine

Einlegezeit:
bis zu 30 Minuten, je nach
Spachtelzahnung

Bestellinformationen:

326107 - 4,0 kg - Palette: 175 Stiick
326105 - 1,0 kg - Palette: 384 Stiick; 32 Kartons a 12 Stiick

WAKOL RT 5960 Reinigungstiicher

Anwendungsbereich:

Impragnierte, gut saugende Tiicher zur Reinigung der Hande und Werkzeuge,
oberfldchenfertigen Parketten und Glattbeldgen speziell bei Verunreinigungen mit
nicht ausgeharteten PU-Klebstoffen, Olen, Fetten und Lacken. Eimer mit
wiederverschlieBbarer Entnahmedffnung.

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyethylen

Bestellinformationen:
596002 - 150 Stiick im Eimer - Palette: 90 Stiick

WAKOL RV 105 Neoprene-Verdiinner

Anwendungsbereich:
Zur Herstellung eines Vorstriches aus Wakol Neopreneklebstoffen sowie fiir die
Reinigung von Werkzeugen.

Ansatzverhaltnis:

als Vorstrich WAKOL RV 105 im
Verhaltnis 1:1 mit Kontaktklebstoff
mischen

Lagerhinweis:
kiihl und trocken lagern, nicht
frostempfindlich

Rohstoffbasis:
organische Losemittel

Bestellinformationen:
180306 - 4,0 kg - Palette: 126 Stiick

WAKOL RS 5945 Randstreifen
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Anwendungsbereich:

Dauerelastischer Randstreifen aus Polyethylen mit selbstklebendem StandfuB zum
Einsatz vor Spachtelungen in héheren Schichtdicken sowie vor dem Einbringen von
WAKOL Z 515 Diinnestrich und WAKOL Z 560 Schnellestrich.

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyethylen
Bestellinformationen:

594502 - Rolle 25 m, 50 mm breit, 5 mm stark - Palette: 72 Stiick; 18 Kartons a
4 Stlick

WAKOL RS 5935 Randstreifen
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Anwendungsbereich:

Selbstklebender, dauerelastischer Randstreifen aus Polyethylen zum Einsatz vor
Spachtelungen in hoheren Schichtdicken sowie vor dem Einbringen von WAKOL Z
515 Diinnestrich und WAKOL Z 560 Schnellestrich.

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyethylen

Bestellinformationen:

593502k- Rolle 25 m, 50 mm breit, 5 mm stark - Palette: 120 Stiick; 12 Kartons a
10 Stiicl

WERKZEUG / ZUBEHOR 45 I

WAKOL Hohennivellierstift
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Anwendungsbereich:
Selbstklebender Kunststoffstift mit einer Skala von 10-100 mm vor dem Ausgleich
mit Wakol Ausgleichsmassen oder WAKOL Z 515 Duinnestrich.

Verbrauch:

entsprechend der RaumgréBe,
Raumgeometrie und auszugleichender
Unebenheiten

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Kunststoff

Bestellinformationen:
598202 - 50 Stiick

WAKOL Vorstrichwalze, 11 mm
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Anwendungsbereich:

Microfaser-Walze zur einfachen Applikation von Wakol Vorstrichen auf saugfahigen
und nicht saugenden Untergriinden. Auch geeignet zum Auftragen von Wakol
Dispersionskontaktklebstoffen und Wakol Fixierungen.

Rohstoffbasis:
Microfaser

Bestellinformationen:
597503 - 12 Stiick + 1 Bligel - Palette: 60 Stiick

WAKOL MS Spezialwalze
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Anwendungsbereich:

Polyamid-Walze zur Applikation von WAKOL MS 330 Silanvorstrich beim Einsatz als
Feuchtesperre, zum Vorstreichen auf stark saugfahigen Untergriinden, alten
Untergriinden und Klebstoffresten. Auch geeignet fiir die Applikation von WAKOL
PS 275 Estrichverfestiger.

Rohstoffbasis:
Polyamid

Bestellinformationen:
597312 - 2 Stiick - Palette: 900 Stiick; 10 Kartons a 90 Stiick
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WAKOL Staubreduzierer
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Anwendungsbereich:

Absaugring zur Staubreduzierung bei der Verarbeitung von Spachtelmassen,
passend fiir WAKOL Anriihreimer. WAKOL Staubreduzierer wird mit einem
universellen Staubsaugeradapter geliefert.

Rohstoffbasis:
Kunststoff

Bestellinformationen:
598302 - 1 Stiick - Palette: 150 Stiick; 150 Kartons a 1 Stiick
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WAKOL Korbriihrer

Anwendungsbereich:
Korbriihrer mit 120 mm Durchmesser und Fliigelblatt am Korbring. Ausgeriistet mit
M14 Aufnahme fir alle géngigen Rihrwerke.

Basis:
Stahl

Bestellinformationen:
592310 - 1 Stiick

WAKOL Entliiftungswalze

Anwendungsbereich:

Entliiftungswalze in 25 cm Breite mit Spritzschutz zur Entliiftung und
Verlaufsverbesserung von frisch eingebrachten selbstverlaufenden Wakol
Spachtelmassen.

Basis:
Stahl/Kunststoff

Bestellinformationen:
597402 - 25 cm breit

WAKOL Rakel

Anwendungsbereich:

Rakel in 56 cm Breite zum Aufbringen von selbstverlaufenden Wakol
Spachtelmassen.

Als Zubehdr ist eine beidseitig gezahnte Rakelleiste in 56 cm Breite erhéltlich. Die
WAKOL Rakelleiste ist aus gehartetem Stahl und in der GréBe TKB R2 verfiigbar.

Basis:
Stahl/Holz

Bestellinformationen:

598402 - 1 St. Rakel 56 cm
598031 - 10 St. TKB R2 56 cm - 1 Karton a 10 Stiick

WAKOL Rakel mit Distanzstiften,
56 cm

Anwendungsbereich:

Rakel in 56 cm Breite ausgertistet mit Distanzstiften zum Rakeln auch von hoheren
Schichtdicken oder faserarmierter Spachtelmassen. Anwendbar mit und ohne
Rakelleisten.

Als Zubehor ist eine beidseitig gezahnte Rakelleiste in 56 cm Breite erhaltlich. Die
WAKOL Rakelleiste ist aus gehartetem Stahl und in der GroBe TKB R2 verfiigbar.

Basis:
Stahl/Kunststoff

Bestellinformationen:

598403 - 1 St. Rakel 56 cm
598031 - 10 St. TKB R2 56 cm - 1 Karton a 10 Stiick
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WAKOL Mutterspachtel

Anwendungsbereich:

Ergonomisch geformte Mutterspachtel in 18 cm oder 28 cm Breite zum Auftragen
von Wakol Klebstoffen.

Als Zubehér sind beidseitig gezahnte Zahnleisten aus gehartetem Stahl erhaltlich.
Die WAKOL Zahnleisten sind 18 cm oder 28 cm breit und in den GroBen TKB A1,
TKB A2, TKB B1 und TKB B2 verfiigbar.

Basis:
Stahl/Holz

Bestellinformationen:

597903 - 18 cm - 1 Karton a 10 Stiick
597910 - 28 cm - 1 Karton a 10 Stiick

WAKOL Zahnleiste

Anwendungsbereich:

Beidseitig gezahnte Zahnleiste aus gehértetem Stahl zum Einsatz in WAKOL
Mutterspachtel. WAKOL Zahnleiste ist in 18 cm oder 28 cm Breite und in den GroBen
TKB A1, TKB A2, TKB B1 und TKB B2 verfiigbar.

Basis:
Stahl

Bestellinformationen:

598010 - 10 St. TKB A1 28 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598007 - 10 St. TKB A1 18 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598011 - 10 St. TKB A2 28 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598003 - 10 St. TKB A2 18 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598012 - 10 St. TKB B1 28 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598002 - 10 St. TKB B1 18 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598014 - 10 St. TKB B2 28 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598006 - 10 St. TKB B2 18 cm - 1 Karton & 10 Stiick

WAKOL Spezialzahnleiste 5
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Anwendungsbereich:

Spezialzahnleiste in 18 cm Breite zum Einsatz in WAKOL Mutterspachtel 18 cm zur
Ausbildung einer Feuchtigkeitssperre auf unbeheizten Zementestrichen bis 4 CM%
bzw. 85 % korrespondierende relative Luftfeuchte bei der Parkettverlegung von
Parkettarten mit Nut-/Federverbindung mit WAKOL MS 262 Parkettklebstoff,
festelastisch, WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch, WAKOL MS 232
Parkettklebstoff, elastisch, WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elatisch oder WAKOL
MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch.

Alternativ kann die WAKOL Spezialzahnung 5, 18 cm breit, verwendet werden.

Basis:
Stahl
Bestellinformationen:

598021 - 10 St. Spezialzahnleiste 18 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598602 - 1 St. Spezialzahnung 18 cm
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WAKOL Parkettzahnspachtel

Anwendungsbereich:

Zahnspachtel zum Auftragen von Wakol Parkettklebstoffen. Wakol
Parkettzahnungen sind in den GroBen TKB B3, TKB B5, TKB B11, TKB B13 und TKB
B15 in 18 cm Breite verflgbar.

Basis:
Stahl/Holz

Bestellinformationen:

598502 - 10 St. TKB B3 18 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598503 - 10 St. TKB B5 18 cm - 1 Karton a 10 Stilick
598504 - 10 St. TKB B11 18 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598505 - 10 St. TKB B13 18 cm - 1 Karton a 10 Stiick
598506 - 10 St. TKB B15 18 cm - 1 Karton a 10 Stiick

WAKOL Zahnspachtel

Anwendungsbereich:
Zahnspachtel zum Auftragen von Wakol Dispersionsklebstoffen. Wakol
Zahnspachteln sind in den GroBen TKB A1 und TKB A2 in 25 cm Breite verfiigbar.

Basis:
Stahl/Holz
Bestellinformationen:

598511 - 10 St. TKB A1 25 cm - 1 Karton a 10 Stilick
598512 - 10 St. TKB A2 25 cm - 1 Karton a 10 Stilick

WAKOL Spezialzahnung 5

Anwendungsbereich:

Spezialzahnung zur Ausbildung einer Feuchtigkeitssperre auf unbeheizten
Zementestrichen bis 4 CM% bzw. 85 % korrespondierende relative Luftfeuchte bei
der Parkettverlegung von Parkettarten mit Nut-/Federverbindung mit WAKOL MS
262 Parkettklebstoff, festelastisch, WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch,
WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch, WAKOL MS 230 Parkettklebstoff,
elastisch oder WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch.

Alternativ ist auch die WAKOL Spezialzahnleiste 5, 18 cm breit, zum Einsatz in der
WAKOL Muttterspachtel erhéltlich.

Basis:
Stahl/Aluminium

Bestellinformationen:

598602 - 1 St. Spezialzahnung 18 cm
598021 - 10 St. Spezialzahnleiste 18 cm - 1 Karton a 10 Stiick

WAKOL Wechseldiisen

Anwendungsbereich:

Wechseldiisen in 200 mm und 400 mm Breite zum Einsatz in WAKOL Applikator 90,
Parkett-X-Press, Parkett-X-Press Air und Lite-X-Press. Passende Fithrungshiigel sind
ebenfalls in den Breiten 200 mm und 400 mm erhéltlich.

Bestellinformationen:

597605 - 7 Stiick 200-11-3,5

597604 - 7 Stiick 200-18-3,5

597625 - 5 Stlick 400-25-3,5 - Palette: 600 Stiick; 120 Kartons a 5 Stiick
597624 - 5 Stiick 400-40-3,5 - Palette: 600 Stiick; 120 Kartons a 5 Stiick
597633 - 1 St. Fithrungshiigel 200 mm

597635 - 1 St. Fithrungshiigel 400 mm

WAKOL Applikator 90

Anwendungsbereich:

Akku betriebene Schlauchbeutelpistole zur Applikation von Wakol Klebstoffen im
4.200 ml Schlauchbeutel, wie z. B. WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest,
WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch oder WAKOL MS 232 Parkettklebstoff,
elastisch. WAKOL Applikator 90 ist mit einem 200 mm Verteilerkopf zur Aufnahme
von WAKOL Wechseldiisen, einem Schnellladegerat und zwei 18 Volt Akkus im
Koffer mit Stativ ausgestattet.

Gewicht:
WAKOL Applikator 90 ca. 5,8 kg, incl. Koffer und Zubehér ca.14 kg

Lieferumfang:
WAKOL Applikator 90; 200 mm Verteilerkopf; 2 Stiick LI-ION Akkus mit 18 Volt
Schnellladegerat mit Ladeanzeige; Transportkoffer mit Stativ

Antrieb:
regelbar, 9-stufig

Halterung:
Aluminium Rohr fiir Schlauchbeutel - Durchmesser 90 mm

Ladestation:
Input: 110 - 240V ~ 50/60Hz 60W; Output: DC 18V A 3,0A

Sicherheit:
CE gepriift

Bestellinformationen:

597632 - 1 Stiick
597639 - 1 St. Akku 18 V - 1,5 AH
597637 - 1 St. Schnellladegerat
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WAKOL Applikator 50

Anwendungsbereich:

Akku betriebene Schlauchbeutelpistole zur Applikation von Wakol Klebstoffen im
Schlauchbeutel (@49 mm/bis 600 ml) und Kartuschen, wie z. B. WAKOL MS 262
Parkettklebstoff, festelastisch, WAKOL MS 246 StarMonti oder WAKOL MS 245
Montinator. WAKOL Applikator 50 ist mit einem Schnellladegerat und zwei 10,8
Volt Akkus im Koffer ausgestattet.

Gewicht:
WAKOL Applikator 50 ca. 2,3 kg; incl. Koffer und Zubehér ca. 5,3 kg

Lieferumfang:
WAKOL Applikator 50; 2 Stiick LI-ION Akkus mit 10,8 Volt Schnellladegerat mit
Ladeanzeige; Transportkoffer

Antrieb:
regelbar, bis 330 mm/min, automatischer Riicklauf

Halterung:
Aluminium Rohr 600 ml fiir Schlauchbeutel und Kartuschen - Durchmesser 50 mm

Ladestation:
Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 30W; Output: DC 10,8V A 2A

Sicherheit:
CE gepriift

Bestellinformationen:
597603 - 1 Stiick
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WAKOL Handapplikator 400

Anwendungsbereich:

Manuelle Applikationspistole fiir die Verarbeitung von Wakol Schlauchbeutel- und
Kartuschenklebstoffe bis 400 ml Inhalt. WAKOL Handapplikator 400 besitzt einen
ergonomisch geformten Handgriff und eine optimierte Ubersetzung zur einfachen
Applikation von Montageklebstoffen, wie z.B. WAKOL MS 246 StarMonti oder
WAKOL MS 245 Montinator.

Gewicht:
WAKOL Handapplikator 400
ca. 0,814 kg

Halterung:

Aluminium Rohr 400 ml fiir
Schlauchbeutel und Kartuschen -
Durchmesser 40 mm

Bestellinformationen:
597679 - 1 Stiick

WAKOL Dosiereimer
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Anwendungsbereich:

Durchsichtiger Dosiereimer (11 1) mit Messskala zum einfachen Abmessen von
Wasser sowie zum Anmischen von Dispersionsvorstrich. Deckel separat erhaltlich.
Bestellinformationen:

590203 - 1 St. Dosiereimer - Palette: 250 Stiick
590204 - 1 St. Deckel

WAKOL Anriihreimer
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Amapruch verbindet

Anwendungsbereich:
Anriihreimer (30 1) mit festem Rand und Griffschalen zum einfachen Anmischen aller
Wakol Spachtelmassen.

Bestellinformationen:
590102 - 1 Stlick - Palette: 240 Stiick

WAKOL Softshell Jacke

Anwendungsbereich:

Wasserabweisende Jacke aus 92 % Polyester/8 % Elasthan in modischer Form
ausgeriistet mit zwei schragen Seitentaschen mit ReiBverschluss, zwei Innentaschen
und elastischem Saumkordelzug. Grundfarbe schwarz mit Kontrast in weiss und
silbergrau. Atmungsaktiv, besonders strapazierfahig.

Farbe:
schwarz

GroBen:
S-3XL

Bestellinformationen:

591227 - 3XL
591226 - XXL
591225 - XL
591224 -L
591223 -M
591222 -5
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WAKOL Arbeitsjacke

Anwendungsbereich:

Jacke aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle, in verléngerter Blousonform
ausgeriistet mit bequemen Druckknépfen, auch an den Armeln sowie mit
Bequemlichkeitsfalten im Riicken. Viele Taschen — zwei Brusttaschen mit Patten,
zwei aufgesetzte Taschen mit Druckknopfen — machen die Jacke zu einem
praktischen Kleidungsstiick. Atmungsaktiv, besonders strapazierfahig.

Farbe:
schwarz/grau

GroBen:
42-64; 90-110; 24-29

Bestellinformationen:
591212 - 1 Stiick

WAKOL Bundhose
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Anwendungsbereich:

Hochwertige Bundhose aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle mit verstarktem
Kniebereich durch zusatzlich aufgesetzte Knietaschen. Viele Taschen — eine Beutel-
und zwei GesaBtaschen — machen die Hose zu einem praktischen Kleidungssttick.
Atmungsaktiv, besonders strapazierfahig.

Farbe:
schwarz/grau

GroBen:
42-64; 90-110; 24-29

Bestellinformationen:

591112 - 56
591113 - 54
591114 - 52
591115 -50
591116 - 48
591117 - 46
591118 - 44
591101 - ZwischengroBen

WAKOL Latzhose

3
[=

Anwendungsbereich:

Latzhose aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle fiir hochste Qualitatsanspriiche.
Besonders strapazierfahig, atmungsaktiv fiir ein gutes Kérperklima. Zwei eingesetzte
Beuteltaschen aus Cordura, rechts doppelte MaBstabtasche, Reflexbiese an
Tascheneingriffen und Patten, links Oberschenkeltasche mit Patte und
Druckkndpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, doppelte Latztasche, verstarkte
GesaBtasche. Geweberiickseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders
strapazierfahig.

Farbe: GroBen:
schwarz/grau 42-64; 90-110; 24-29

Bestellinformationen:

591008 - 56
591007 - 54
591006 - 52
591005 - 50
591004 - 48
591003 - 46
591002 - 44
591001 - ZwischengroBen
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WAKOL Polo-Shirt WAKOL T-Shirt

Spachtelzahnungen
waesy Ein guter Klebstoff klebt noch besser, wenn er mit dem richtigen Auftragsgerat verarbeitet wird. Untenstehend sind die von der Technischen Kommission Bau-
k klebstoffe (TKB) festgelegten Zahnformen aufgefiihrt. Zahnspachteln und -leisten nach der vereinheitlichten TKB-Bezeichnung werden von allen namhaften
- ' Werkzeugherstellern gefiihrt.
CF:§0 -
& 1 u Zahntiefe mm u Zahnliickenbreite mm . Zahnbriickenbreite mm n Winkel ©
Anwendungsbereich: Anwendungsbereich:
Modisch geschnittenes Polo-Shirt aus 100 % Baumwolle. Nackenband, Strapazierfahiges T-Shirt aus 100 % ringgesponnener Baumwolle, mit Rippkragen,
Kontrastfarbig unterlegte Knopfleiste. Schulter-zu-Schulter Nackenband und Doppelnaht an Armeln und Bund fiir
zusatzliches Stabilitat. Die angenehm weiche Stoffstruktur bietet hohen = R
Farbe: Tragekomfort. Logo-Druck auf Brust und Riicken. Gruppe A Gruppe C
Farbe: PP b A PP ymy y =
Farbe:
GroBen: blau
S-5XL A1 1.1 15 05 55° c2 60 60 60 90°
GroBen:
Bestellinformationen: M-2XL
591602 - 5XL . .
591603 - 4XL Bestellinformationen: A2 14 17 13 55 3 30 30 30 90°
591604 - 3XL 591315 - XXL ! ! ' ! ' !
591605 - XXL 591316 - XL
591606 - XL 591317 -L
591607 - L 591318 -M
591608 - M
591609 - S
Guppe s HI=F TS Grppes Hj=F I
WAKOL Hocker
Groppe L L] AL
o2 _ SR k2 M 0 40 20 R
Anwendungsbereich:
Aufblasharer Hocker, der ein bequemes und angenehmes " Pezziball"-Sitzgefiihl
vermittelt. Geeignet zur Nutzung in der Ausstellung, auf Messen und Events. B 13 65 71 114 55° —
Lieferung erfolgt inkl. Transporttasche. Eine passende Pumpe ist separat bestellbar. ) ! ! o
Hhe: ca. 50 cm; Sonderzahnungen von Pajarito m u .
Durchmesser: ca. 45 cm;
Gewicht: ca. 3 Kilo
B 15 63 56 69 45° 7 47 28 02
Farbe:
grau/blau
. . B5
Bestellinformationen: Spezial-
599006 - 1 St. Elektropumpe zahn- 515 57 143 55 25 38 57 03
599005 - 1 St. Hocker leiste
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Direkte Klebung von elastischen und textilen Bodenbelagen

auf normgerechten oder sanierten Untergriinden
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Untergriinde | Zementestriche (CT) Calciumsulfatestriche (CA) Spanplatten nach Mit Wakol Ausgleichsmassen | Mit mittels WAKOL D 3060 Gipsfaserplatten, mit Wakol WAKOL TS 102
mit hinreichend glatter mit hinreichend glatter DIN EN 312 (P4 bis P7), neu gespachtelte Untergriinde | Plastifizierungszusatz Vorstrichen grundiert Trittschall-Dammmatte,
und ebener Oberflache und ebener Oberflache diese miissen vollflachig mit plastifizierten Wakol 2 mm vollflachig geklebt
plastifizierter Ausgleichsmasse Ausgleichsmassen neu WAKOL TS 103
abgezogen oder normal gespachtelte Untergriinde Trittschall-Dammmatte,
gespachtelt werden 3 mm vollflachig geklebt
WAKOLTS 112
. Trittschall-Dammmatte,
Belage 2 mm vollflachig geklebt
: Vorstreichen mit D 3040 1:2/D 3035 Vorstreichen mit D 3040 1:2/D 3035 StoBe und Schraublocher Technische Information
Besonderheiten abspachteln mit A 830 75102, TS 103 und TS 112 beachten
plastifiziert mit D 3060
. . . D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310
Textilbelag mit TR-Riicken D 3270 D 3311 D 3270 D 3311 D 3270 D 3311 D 3270 D 3311 D 3270 D 3311 D 3270 D 3311 D 3270 D 3311
D 3304 D 3312 D 3304 D 3312 D 3304 D 3312 D 3304 D 3312 D 3304 D 3312 D 3304 D 3312 D 3304 D 3312
D 3306 D 3360 D 3306 D 3360 D 3306 D 3360 D 3306 D 3360 D 3306 D 3360 D 3306 D 3360 D 3306 D 3360
D 3307 D 3307 D 3307 D 3210 D 3307 D 3210 D 3307 D 3210 D 3307 D 3210 D 3307
D 3308 D 3308 D 3308 D 3308 D 3308 D 3308 D 3308
iibel . hetisch D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310
Textilbelag mit synthetischem D 3270 D 3311 D 3270 D 3311 D 3270 D 3311 D 3270 D 3311 D 3270 D 3311 D 3270 D 3311 D 3270 D 3311
Vliesriicken oder Latex- D 3304 D 3312 D 3304 D 3312 D 3304 D 3312 D 3304 D 3312 D 3304 D 3312 D 3304 D 3312 D 3304 D 3312
St D 3306 D 3360 D 3306 D 3360 D 3306 D 3360 D 3306 D 3360 D 3306 D 3360 D 3306 D 3360 D 3306 D 3360
D 3307 D 3307 D 3307 D 3210 D 3307 D 3210 D 3307 D 3210 D 3307 D 3210 D 3307
D 3308 D 3308 D 3308 D 3308 D 3308 D 3308 D 3308
iibel . ok D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310 D 3240 D 3310
Textilbelag mit Juteriicken D 3304 D 3311 D 3304 D 3311 D 3304 D 3311 D 3304 D 3311 D 3304 D 3311 D 3304 D 3311 D 3304 D 3311
Textilbelag, gewebt D 3306 D 3312 D 3306 D 3312 D 3306 D 3312 D 3306 D 3312 D 3306 D 3312 D 3306 D 3312 D 3306 D 3312
D 3307 D 3360 D 3307 D 3360 D 3307 D 3360 D 3307 D 3360 D 3307 D 3360 D 3307 D 3360 D 3307 D 3360
D 3308 D 3308 D 3308 D 3210 D 3308 D 3210 D 3308 D 3210 D 3308 D 3210 D 3308
. . " D 3240 D 3240 D 3240 D 3240 D 3320 D 3240
Textilbelag mit PVC-Riicken D 3307 D 3307 D 3307 D 3307 D 3360 D 3307
D 3320 D 3320 D 3320 D 3320 D 3210 D 3320
D 3360 D 3360 D 3360 D 3360 D 3360
D 3210 D 3210
delvlieshel D 3240 D 3312 D 3240 D 3312 D 3240 D 3312 D 3240 D 3312 D 3240 D 3312 D 3240 D 3312 D 3240 D 3312
Nadelvliesbelag D 3304 D 3360 D 3304 D 3360 D 3304 D 3360 D 3304 D 3360 D 3304 D 3360 D 3304 D 3360 D 3304 D 3360
D 3308 D 3308 D 3308 D 3210 D 3308 D 3210 D 3308 D 3210 D 3308 D 3210 D 3308 MS 550
D 3310 D 3310 D 3310 MS 550 D 3310 MS 550 D 3310 MS 550 D 3310 MS 550 D 3310 MS 552
D 3311 D 3311 D 3311 MS 552 D 3311 MS 552 D 3311 MS 552 D 3311 MS 552 D 3311
Linol . b D 3240 D 3360 D 3240 D 3360 D 3304 MS 550 D 32402 D 3360 *2
inoleum mit Jutegewebe- D 3304 D 3210 D 3304 D 3210 D 3311 MS 552 D 3304 *2 MS 550 *2
Riickseite D 3311 MS 550 D 3311 MS 550 D 3318 D 331172 MS 552 *2
D 3318 MS 552 D 3318 MS 552 D 3210 D 3318%2
PVC Belaa. h D 3125 D 3320 D 3125 D 3320 D 3125 D 3360 D3125%2 D 3360*2
C Belag, homogen D 3240 D 3360 D 3240 D 3360 D 3317 D 3210 D3317%2 MS550*2
D 3307 D 3210 D 3307 D 3210 D 3318 MS 550 D 3318"2 MS 552 *2
D 3317 MS 550 D 3317 MS 550 D 3319 MS 552 D 3319*2 PU 270*2
D 3318 MS 552 D 3318 MS 552 D 3320 PU 270 D3320%2
D 3319 PU 270 D 3319 PU 270
D 3125 D 3360 D 3125 D 3320 D 3125 D 3360 D3125%2 MS 550 *2
PVC Verbundbelag D 3317 D 3210 D 3240 D 3360 D 3317 D 3210 D 33172 MS552*2
mit Polyestervliesriicken D 3318 MS 550 D 3307 D 3210 D 3318 MS 550 D 3318”2 PU 270*2
und CV-Belag D 3319 MS 552 D 3317 MS 550 D 3319 MS 552 D 3320%2
D 3320 PU 270 D 3318 MS 552 D 3320 PU 270 D 3360 *2
D 3319 PU 270
anbel D 3125 D 3360 D 3125 D 3330 D 3125 D 3360 D3125"2 D 3360*2
PVC Designbelag D 3317 D 3210 D 3317 D 3360 D 3317 D 3210 D 3317%2 MS 550 *2
D 3318 MS 550 D 3318 D 3210 D 3318 MS 550 D 3318%2 MS 552 *2
D 3319 MS 552 D 3319 MS 550 D 3319 MS 552 D 331972 PU 270%2
D 3320 PU 270 D 3320 MS 552 D 3320 PU 270 D 3320%2
PU 270
hukbel it df D 3210 D 33181 MS 550 D 3210 MS 550 *3
Kautschukbelag mit glatter, MS 550 D 33601 MS 552 MS 550 MS 5523
geschliffener Riickseite MS 552 D 3210*1 PU 270 MS 552 PU 270*3
PU 270 D 3320 PU 270

Fiir alle Verlegearbeiten sind grundsatzlich die gtiltigen Normen und Merkblatter sowie die Verlegeanleitungen der Belaghersteller zu beachten.

Beachten Sie bitte:

*1 Nur zementdre Ausgleichsmassen verwenden

*3 Flache vorher mit WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm und
WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz abziehen

Alle aufgefiihrten Produkte sind sehr emissionsarm

*2 Flache vorher mit WAKOL A 830 Anhydritausgleichsmasse oder WAKOL
7 615 Ausgleichsmasse, staubarm plastifiziert mit WAKOL D 3060
Plastifizierungszusatz abziehen
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Untergrundvorbereitung von nach DIN 18365 zur direkten Klebung
von elastischen und textilen Bodenbelagen nicht geeigneten Untergriinden

Vorbereitung Vorarbeiten Vorst__rich Trockenzeit KIeb_ung der Armierung/ Vorst_.rich Trockenzeit Spachtelung
Untergriinde Verdiinnung Armierung/Entkopplung Entkopplung Verdiinnung
i Schleifen und Absaugen D 3035 oder nach Begehbarkeit
Zementestrich (CT), Betonbodenplatten el ok -
RS 5945
i i Schleifen und Absaugen D 3035 oder ca. 2-4 Stunden, nach
Calciumsulfatestrich (CA) RS 5935 oder D 3040 1:2 mit Wasser Begehbarkeit in Verbindung ﬁggg
RS 5945 mit A 830
7610
i i Schleifen und Absaugen PU 280 ca. 1 Stunde D 3045 ca. 1 Stunde 615
Magnesiaestrich (MA) RS 5935 oder PU 235 ca. 4-6 Stunden 2625
RS 5945 MS 330 ca. 1 Stunde £630
7635
; Schleifen und Absaugen D 3035 oder ca. 1 Stunde 2675
GussasphalteStnCh (AS) RS 5935 oder D 3040 1:1 mit Wasser 2680
RS 5945 oder D 3045 Z715
7515
i Grundreinigen mit D 3035 oder ca. 1 Stunde
Terazzo, Fliesen R 4515, D 3040 1:1 mit Wasser
RS 5935 oder oder D 3045
RS 5945
i Schleifen und Absaugen D 3035 oder ca. 2-4 Stunden A830*1 Z615*1
G|psfaserplatten RS 5935 oder D 3040 1:2 mit Wasser A885*1 Z625*1
RS 5945 7610*1 7630*1
i Schleifen und Absaugen PU 280 ca. 1 Stunde
Alte Klebstoffreste auf normgerechten Untergrund, auch nicht wasserfeste o o e
RS 5945 MS 330 ca. 1 Stunde
Zementestrich (CT) mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 6 CM%/98 % KRL ?{cshlse;;,eg gggrAbsaUQE” ;Ufazc?wgr At ca. 1 Stunde je Auftrag 830
ohne FuBboder)heizung, bis 3 CM%/'85 % KRL mit FuBbodenheizung, RS 5945 PU 235 o ca. 4-6 Stunden je Auftrag A 885
Betonboden mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 7,5 Gew. %/98 % KRL 2-facher Auftrag gg](s)
; 7625
. . o ; D 3045 1St 7 630
Zementestrich (CT), mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 5 CM%/95 % KRL a‘éhge;;es” gggrAbsauge” MS 330 ca. 1 Stunde ca. 1 otunde 7635
ohne FuBbodenheizung, bis 3 CM%/85 % KRL mit FuBbodenheizung, RS 5945 7675
Betonboden mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 7 Gew. % /95 % KRL %??(5)
7515
; i i 3 iakei Schleifen und Absaugen PU 28072 ca. 1 Stunde
Zementestrich (CT), Betonboden mit unzureichender Oberflachenfestigkeit P e b 535 %2 o 46 Stunden je Auftrag
RS 5945 MS 330*2 ca. 1 Stunde
Zementestrich (CT), mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 5 CM%/95 % KRL chleffen und Absaugen s e mind: 30 Minuten fe0 e
ohne FuBbodenheizung, bis 3 CM% /85 % KRL mit FuBbodenheizung RS 5945 D 3080 unverdiinnt mind. 120 Minuten 7 630 7715
7625 7515
7635
Zementetic (1) Betonboden Calcumsltestch (€4 gumayoe | o @\t s pE | g g s
Magnesiaestrich (MA) oder Gussasphaltestrich (AS) tragfahig, RS 5045 MS 3303 ca. 1 Stunde MS 290 PU 215 RP 1072 7615
aber gerissen oder inhomogen (unterschiedliche Estrichflachen) PU 210 PU 220 *E EE 1?25 % ggg
7515
3 i Fliesen grundreinigen mit MS 230 PU 225 EM 140 RP 704 A 830
Alte II\!utzbeIag;e,J_esltllege_sndl Y R 4515, Holz und Glattbelge Ms 260 PU 385 RP104  RP 709 7610
nur Fliesen, Holzdielen, Linoleum, Parkett vollflachig anschleifen MS 290 PU 215 *E RP 107 7615
RS 5935 oder PU 210 PU 220E RP 109 7625
RS 5945 RP 115 7630
Alte Nutzbeldge, festliegend F“_?SFEZ g;lgndfeinigen % 24118
. . . m| B
nur Fliesen, Holzdielen, Linoleum, Parkett Holz und Glattbelsge D30604 2615
vollfléchig anschleifen 7625
7630
7640

Fir alle Verlegearbeiten sind grundsatzlich die giiltigen Normen und Merkblatter zu beachten.

Beachten Sie bitte:

*1 Nur falls Spachtelung erforderlich

*2 Je nach Untergrundfestigkeit, im Zweifelsfall Riicksprache Anwendungstechnik
*3 Direkte Klebung nur mit MS-Parkettklebstoffen

*E Alle aufgefiihrten Produkte sind sehr emissionsarm, ausgenommen *E
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Direkte Klebung von Parkett auf normgerechten Untergriinden
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Untergriinde

Zementestriche (CT)

Calciumsulfatestrich (CA)

Magnesiaestrich (MA)

Gussasphaltestrich (AS)

Holzwerkstoffplatten
Spanplatten nach DIN EN 312
(P4 bis P7),

0SB-Platten nach DIN EN 300
(OSB/2 bis OSB/4)

Gipsfaserplatten, sofern Parkettart
vom Hersteller zur direkten
Klebung freigegeben ist

Belage
: Die Harte des Gussasphalts muss fir
Besonderheiten die Parkettklebung geeignet sein
. Schleifen und Absaugen Schleifen und Absaugen Schleifen und Absaugen Absaugen Absaugen Absaugen
Vorarbeiten D 3055 *7 D 3055 *7 D 3055 *7
. D 1640 *5 MS 292 MS 230 *5 PU 210 MS 230 *5 PU 210 MS 230 *3*5 PU 210 MS 230 *5 PU 210 MS 230 *5 PU 210
Mosaikparkett D 1690 *5 PU 210 MS 232 *5 PU 225 MS 232 *5 PU 225 MS 232 *3*5 PU 225 MS 232 *5 PU 225 MS 232 *5 PU 225
DIN EN 13488, MS 230 .’5> PU 225 1 MS 260 g PU 3855*1E MS 260 .’5> PU 3855*1E MS 260 gg PU 385;1’;3 MS 260 g PU 3855*1E MS 260 g PU 3855*1E
MS 232 * PU 385 * MS 262 * K 410 *5* MS 262 * K 410 *5* MS 262 *3* K410 *5* MS 262 * K410 *5* MS 262 * K410 *5*
Hochkantlamellenparkett MS 260 *5 K 410 *5*E MS 265 *5 PU 215 *E MS 265 *5 PU 215 *E MS 265 *5 PU 215 *E MS 265 *5 PU 215 *E MS 265 *5 PU 215 *E
DIN EN 14761 MS 262 *5 PU 215 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E
MS 265 *5 PU 220 *E MS 292 MS 292 MS 292 MS 292 MS 292
MS 290
D 1640 *2 MS 292 MS 230 *6 PU 210 MS 230 *6 PU 210 MS 230 *3*6 PU 210 MS 230 *6 PU 210 MS 230 *6 PU 210
Stabparkett D 1690 *5 PU 210 MS 232 *6 PU 225 MS 232 *6 PU 225 MS 232 *3%6 PU 225 MS 232 *6 PU 225 MS 232 *6 PU 225
DIN EN 13226 MS 230 *6 PU 225 MS 260 PU 385 MS 260 PU 385 MS 260 *3 PU 385 *3 MS 260 PU 385 MS 260 PU 385
MS 232 *6 PU 385 MS 262 K 410 *E MS 262 K 410 *E MS 262 *3 K410 *E MS 262 K 410 *E MS 262 K410 *E
MS 260 K410 *E MS 265 PU 215 *E MS 265 PU 215 *E MS 265 PU 215 *E MS 265 PU 215 *E MS 265 PU 215 *E
MS 262 PU 215 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E
MS 265 PU 220 *E MS 292 MS 292 MS 292 MS 292 MS 292
MS 290
. MS 260 PU 225 MS 260 PU 225 MS 260 PU 225 MS 260 *3 PU 225 MS 260 PU 225
Massivholz-Lamparkett 10 mm MS 262 K410 " MS 262 K410 " MS 262 K410 MS 262 *3 K410 *E MS 262 K410 *E
DIN EN 13227 MS 265 PU 215 *E MS 265 PU 215 *E MS 265 PU 215 *E MS 265 PU 215 *E MS 265 PU 215 *E
MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E
MS 292 MS 292 MS 292 MS 292 MS 292
PU 210 PU 210 PU 210 PU 210 PU 210
. D 1640 MS 290 MS 228 PU 210 MS 228 PU 210 MS 230 *3 PU 225 MS 228 PU 210 MS 228 PU 210
Mehrschichtparkett D 1690 MS 292 MS 230 PU 225 MS 230 PU 225 MS 232 *3 PU 385 *3 MS 230 PU 225 MS 230 PU 225
DIN EN 13489, MS 228 PU 210 MS 232 PU 385 MS 232 PU 385 MS 260 *3 K410 *E MS 232 PU 385 MS 232 PU 385
2-Schicht MS 230 PU 225 MS 260 K 410 *E MS 260 K410 *E MS 262 *3 PU 215 *E MS 260 K 410 *E MS 260 K410 *E
MS 232 PU 385 MS 262 PU 215 *E MS 262 PU 215 *E MS 265 PU 220 *E MS 262 PU 215 *E MS 262 PU 215 *E
MS 260 K410 *E MS 265 PU 220 *E MS 265 PU 220 *E MS 290 MS 265 PU 220 *E MS 265 PU 220 *E
MS 262 PU 215 *E MS 290 MS 290 MS 292 MS 290 MS 290
MS 265 PU 220 *E MS 292 MS 292 PU 210 MS 292 MS 292
. D 1690 MS 292 MS 228 PU 210 MS 228 PU 210 MS 230 *3 PU 210 MS 228 PU 210 MS 228 PU 210
Mehrschichtparkett MS 228 PU 210 MS 230 PU 225 MS 230 PU 225 MS 232 *3 PU 225 MS 230 PU 225 MS 230 PU 225
DIN EN 13489, MS 230 PU 225 MS 232 PU 385 MS 232 PU 385 MS 260 *3 PU 385 *3 MS 232 PU 385 MS 232 PU 385
B MS 232 PU 385 MS 260 K 410 *E MS 260 K 410 *E MS 262 *3 K 410 *E MS 260 K 410 *E MS 260 K 410 *E
MS 260 K 410 *E MS 262 PU 215 *E MS 262 PU 215 *E MS 265 PU 215 *E MS 262 PU 215 *E MS 262 PU 215 *E
MS 262 PU 215 *E MS 265 PU 220 *E MS 265 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 265 PU 220 *E MS 265 PU 220 *E
MS 265 PU 220 *E MS 290 MS 290 MS 292 MS 290 MS 290
MS 290 MS 292 MS 292
. MS 260 *4 PU 225 MS 260 *4 PU 225 MS 260 *4 PU 225 MS 260 *3*4 PU 225 MS 260 *4 PU 225 MS 260 *4 PU 225
Massivdielen MS 262 *4 PU 385 MS 262 *4 PU 385 MS 262 *4 PU 385 MS 262 *3*4 PU 385 *3 MS 262 *4 PU 385 MS 262 *4 PU 385
DIN EN 13226 MS 265 *4 K410 *E MS 265 *4 K410 *E MS 265 *4 K410 *E MS 265 K410 *E MS 265 *4 K 410 *E MS 265 *4 K 410 *E
MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 215 *E
MS 292 PU 220 *E MS 292 PU 220 *E MS 292 PU 220 *E MS 292 PU 220 *E MS 292 PU 220 *E MS 292 PU 220 *E
PU 210 PU 210 PU 210 PU 210 PU 210 PU 210
¢ MS 260 PU 225 MS 260 PU 225 MS 260 PU 225 MS 260 *3 PU 225 MS 260 PU 225
Holzpflaster RE/WE MS 262 PU 385 MS 262 PU 385 MS 262 PU 385 MS 262 *3 PU 385 *3 MS 262 K410
DIN EN 68702 MS 265 K 410 *E MS 265 K 410 *E MS 265 K 410 *E MS 265 K 410 *E MS 265 PU 215 *E
MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 220 *E
MS 292 PU 220 *E MS 292 PU 220 *E MS 292 PU 220 *E MS 292 PU 220 *E MS 292 PU 385
PU 210 PU 210 PU 210 PU 210 PU 210

Fir alle Verlegearbeiten sind grundsatzlich die giiltigen Normen und Merkbldtter sowie die Verlegeanleitungen der Belaghersteller zu beachten.

Beachten Sie bitte:

*1 Nur Hochkantlamellen ab 22 mm Dicke

*2 Nur Holzart Eiche

*3 Nur in Verbindung mit WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich,

*5 Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke, max. 200 mm lang
*6 Max. 80 mm breit, 600 mm lang

WAKOL PU 235 Polyurethanvorstrich oder WAKOL MS 330

Silanvorstrich

*7 Falls erforderlich

*E Alle aufgefiihrten Produkte sind sehr emissionsarm, ausgenommen *E

*4 Bis maximal 18 cm Breite, Holzart Eiche bis maximal 20 cm Breite
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Direkte Klebung von Parkett auf sanierten Untergriinden
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Untergriinde | Ausreichend ebene und Mit fir Parkett geeigneten Mit WAKOL D 3060 WAKOL PU 235 Polyurethanvorstrich WAKOL TS 102 Trittschall-Dammmatte, WAKOL EM 140 Entkopplungsvlies
festliegende Terrazzo-, Fliesen-, Wakol Ausgleichsmassen neu Plastifizierungszusatz WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich 2 mm vollflachig geklebt WAKOL RP 104 Entkopplungsplatte, 4mm
Holzdielen- und Parkettboden gespachtelte Untergriinde plastifizierte zementare WAKOL MS 330 Silanvorstrich *5 WAKOL TS 103 Trittschall-Dammmatte, WAKOL RP 107 Entkopplungsplatte, 7mm
Wakol Ausgleichsmassen 3 mm vollflachig geklebt WAKOL RP 109 Entkopplungsplatte, 9mm
neu gespachtelte WAKOL TS 112 Trittschall-Dammmatte, WAKOL RP 115 Entkopplungsplatte, 15mm
Bel3 Untergriinde 2mm vollflachig geklebt WAKOL RP 704 Objektentkopplungsplatte, 4mm
elage WAKOL RP 709 Objektentkopplungsplatte, 9mm
- innerhalb von 72 Stunden Technische Information
Besonderheiten 75102, T5 103 und TS 112 beachten
. Fliesen grundreinigen mit R 4515,
Vorarbeiten Oberflachen vollflachig anschleifen
ikoark MS 230 *6 PU 210 D 1640 *6 MS 292 PU 210 MS 230 *6 PU 210 MS 230 *6 PU 210 MS 230 *6 PU 210
Mosaikparkett MS 232 *6 PU 225 D 1690 *6 PU 210 PU 225 MS 232 *6 PU 225 MS 232 *6 PU 225 MS 232 *6 PU 225
DIN EN 13488, MS 260 *6 PU 385 *4 MS 230 *6 PU 225 PU 215 *E MS 260 *6 PU 385 *4 MS 260 *6 PU 385 *4 MS 260 *6 PU 385 *4
MS 262 *6 PU 215 *E MS 232 *6 PU 385 *4 PU 220 *E MS 262 *6 PU 215 *E MS 262 *6 PU 215 *E MS 262 *6 PU 215 *E
Hochkantlamellenparkett MS 265 *6 PU 220 *E MS 260 *6 K470 %6 *E MS 265 *6 PU 220 *E MS 265 *6 PU 220 *E MS 265 *6 PU 220 *E
DIN EN 14761 MS 290 MS 262 *6 PU 215 *E MS 290 MS 290 MS 290
MS 292 MS 265 *6 PU 220 *E MS 292 MS 292 MS 292
MS 290
boark MS 230 *2 PU 210 D 1640 *1 MS 292 PU 210 MS 230 *2 PU 210 MS 230 *2 PU 210 MS 230 *2 PU 210
Stabparkett MS 232 *2 PU 225 D 1690 *6 PU 210 PU 225 MS 232 *2 PU 225 MS 232 *2 PU 225 MS 232 *2 PU 225
DIN EN 13226 MS 260 PU 385 MS 230 *2 PU 225 PU 215 *E MS 260 PU 385 MS 260 PU 385 MS 260 PU 385
MS 262 PU 215 *E MS 232 *2 PU 385 PU 220 *E MS 262 PU 215 *E MS 262 PU 215 *E MS 262 PU 215 *E
MS 265 PU 220 *E MS 260 K 410 *E MS 265 PU 220 *E MS 265 PU 220 *E MS 265 PU 220 *E
MS 290 MS 262 PU 215°E MS 290 MS 290 MS 290
MS 292 MS 265 PU 220 *E MS 292 MS 292 MS 292
MS 290
. MS 260 PU 210 MS 260 PU 210 MS 260 PU 210 MS 260 PU 210
Massivholz-Lamparkett 10 mm MS 262 PU 225 MS 262 PU 225 MS 262 PU 225 MS 262 PU 225
DIN EN 13227 MS 265 PU 215 *E MS 265 K 410 *E MS 265 PU 215 *E MS 265 PU 215 *E
MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E
MS 292 MS 292 PU 220 *E MS 292 MS 292
. MS 228 PU 210 D 1640 MS 292 PU 210 MS 230 PU 210 MS 228 PU 210 MS 228 PU 210
Mehrschichtparkett MS 230 PU 225 D 1690 PU 210 PU 225 MS 232 PU 225 MS 230 PU 225 MS 230 PU 225
DIN EN 13489, MS 232 PU 385 MS 228 PU 225 PU 215 *E MS 260 PU 385 MS 232 PU 385 MS 232 PU 385
2-Schicht MS 260 PU 215 *E MS 230 PU 385 PU 220 *E MS 262 PU 215 *E MS 260 PU 215 *E MS 260 PU 215 *E
MS 262 PU 220 *E MS 232 K 410 *E MS 265 PU 220 *E MS 262 PU 220 *E MS 262 PU 220 *E
MS 265 MS 260 PU 215 *E MS 290 MS 265 MS 265
MS 290 MS 262 PU 220 *E MS 292 MS 290 MS 290
MS 292 MS 265 MS 292 MS 292
MS 290
. MS 228 MS 292 MS 228 MS 292 PU 210 MS 230 PU 210 MS 228 MS 292 MS 228 MS 292
Mehrschichtparkett MS 230 PU 210 MS 230 PU 210 PU 225 MS 232 PU 225 MS 230 PU 210 MS 230 PU 210
DIN EN 13489, MS 232 PU 225 MS 232 PU 225 PU 215 *E MS 260 PU 385 MS 232 PU 225 MS 232 PU 225
3-Schicht MS 260 PU 385 MS 260 PU 385 PU 220 *E MS 262 PU 215 *E MS 260 PU 385 MS 260 PU 385
MS 265 PU 215 *E MS 262 K 410 *E MS 265 PU 220 *E MS 262 PU 215 *E MS 262 PU 215 *E
MS 262 PU 220 *E MS 265 PU 215 *E MS 290 MS 265 PU 220 *E MS 265 PU 220 *E
MS 290 MS 290 PU 220 *E MS 292 MS 290 MS 290
Massivdiel MS 260 *3 PU 225 MS 260 *3 PU 225 MS 260 *3 PU 225 MS 260 *3 PU 225 MS 260 *3 PU 225
assivdielen MS 262 *3 PU 385 MS 262 *3 PU 385 MS 262 *3 PU 385 MS 262 *3 PU 385 MS 262 *3 PU 385
DIN EN 13226 MS 265 *3 PU 215*E MS 265 *3 K 410 *E MS 265 *3 PU 215 *E MS 265 *3 PU 215 *E MS 265 *3 PU 215 *E
MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 215 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 PU 220 *E
MS 292 MS 292 PU 220 *E MS 292 MS 292 MS 292
PU 210 PU 210 PU 210 PU 210 PU 210
MS 260 PU 225 MS 260 PU 225 MS 260 *7 PU 225 *7
Holzpflaster RE/WE MS 262 PU 270 MS 262 PU 385 MS 262 *7 PU 385 *7
DIN EN 68702 MS 265 PU 385 MS 265 PU 215 *E MS 265 *7 PU 215 *7.
MS 290 K 410 *E MS 290 PU 220 *E MS 290 *7 PU 220 *7.E
MS 292 PU 215 *E MS 292 MS 292 *7
PU 210 PU 220 *E PU 210 PU 210 *7

Fiir alle Verlegearbeiten sind grundsétzlich die giiltigen Normen und Merkblatter sowie die Verlegeanleitungen der Belaghersteller zu beachten.

Beachten Sie bitte:
*1 Nur Holzart Eiche

*2 Max. 80 mm breit, 600 mm lang

*3 Bis maximal 18cm Breite, Holzart Eiche bis maximal 20 cm Breite
*4 Nur Hochkantlamellen ab 22 mm Dicke

*5 Nur mit MS-Parkettklebstoffen

*6 Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke, max. 200 mm lang
*7 Nur auf WAKOL TS 102 und WAKOL TS 112

*E Alle aufgefiihrten Produkte sind sehr emissionsarm, ausgenommen *E
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Untergrundvorbereitung von nach DIN 18356 zur direkten Klebung

von Parkett nicht geeigneten Untergriinden
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Vorbereitung Vorarbeiten Vorstrich Trockenzeit Klebung der Armierung/ Vorstrich Trockenzeit Spachtelung
Untergriinde Verdiinnung Armierung/Entkopplung Entkopplung Verdiinnung
i i i i Schleifen und Absaugen D 3035 oder nach Begehbarkeit
Zementestrich (CT), Betonboden mit unzureichender Ebenheit R L.
RS 5945
i i i i i Schleifen und Absaugen D 3035 oder ca. 2-4 Stunden, nach
Calciumsulfatestrich (CA) mit unzureichender Ebenheit RS 5935 oder D 3040 1:2 mit Wasser Begehbarkeit in Verbindung
RS 5945 mit A 830 A 830
7610
i i i i i Schleifen und Absaugen PU 280 ca. 1 Stunde D 3045 ca. 1 Stunde 7615
Magnesiaestrich (MA) mit unzureichender Ebenheit e e yp L Br
RS 5945 MS 330 ca. 1 Stunde 7630
7635
; i i ; Absaugen D 3035 oder ca. 1 Stunde 7715
Gussasphaltestrich (AS) mit unzureichender Ebenheit R eoS b der D3040 11 mit Wasser T
RS 5945 oder D 3045
i i i i Grundreinigen mit D 3035 oder ca. 1 Stunde
Terazzo, Fliesen mit unzureichender Ebenheit RABTS, -
RS 5935 oder oder D 3045
RS 5945
Schleifen und Absaugen PU 280 ca. 1 Stunde
Alte Klebstoffreste auf normgerechten Untergrund S une o 93 . L e
RS 5945 MS 330 ca. 1 Stunde
Zementestrich (CT) mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 6 CM%/98 % KRL ;cshlsegif;g gggrAbsaugen L ca. 1 Stunde je Auftrag
ohne FuBbodeqheizung, bis 3 CM %185 % mit FuBbodenheizung, RS 5945 PU 235 J ca. 4-6 Stunden je Auftrag A 830
Betonboden mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 7,5 Gew.%/98 % KRL 2-facher Auftrag 7610
7615
7625
) D 3045 ca. 1 Stunde
Zementestrich (CT), mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 5 CM%/95 % KRL ;ghgeégeg é‘é‘grAbsauge” MS 330 ca. 1 Stunde %ggg
ohne FuBbodenheizung, bis 3 CM%/85 % KRL mit FuBbodenheizung, RS 5945 7715
Betonboden mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 7 Gew.%/95 % KRL 2515
i i i 3 igkei Schleifen und Absaugen PU 280 *1 ca. 1 Stunde
Zementestrich (CT), Betonboden mit unzureichender Oberflachenfestigkeit g o G 4-6 Stunden je Auftrag
RS 5945 MS 3301 ca. 1 Stunde
Zementestrich (CT), mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 5 CM%/95 % KRL chleffen nd Absaugen D 3080 1:1 mit Wasser mind. 30 Minuten pER 163
. . . . oaer anscniieben
ohne FuBbodenheizung, bis 3 CM%/85 % KRL mit FuBbodenheizung RS 5945 D 3080 unverdiinnt mind. 120 Minuten 7615 7515
7625
7630
Zementestrich (CT), Betonboden, Calciumsulfatestrich (CA) Schleifen und Absaugen PU 280 ca. 1 Stunde MS 228 MS 292 EM 140 *1 RP 709 *1
- N : . PU 235 . 4-6 Stund MS 230 PU 210 RP104*1  TS102*1
Magnesiaestrich (MA) oder Gussasphaltestrich (AS) tragfahig, MS 330 *3 o T omnde " MS 232 PU 225 RP107*1 75103 *1
aber gerissen oder inhomogen (unterschiedliche Estrichflachen) MS 260 PU 385 RP109*1  TS112*1
MS 262 PU 215 *E RP 115 *1
MS 265 PU 220 *E RP 704 *1
MS 290
i i i Absaugen MS 228 MS 292 EM 140 RP 709
Glpsfaserplqtten, sofern Parkettart vom Hersteller nicht zur direkten VS 930 50216 R 104 10
Klebung freigegeben MS 232 PU 225 RP 107 T5 103
MS 260 PU 385 RP 109 TS 112
MS 262 PU 215 *E RP 115
MS 265 PU 220 *E RP 704
MS 290
Alte Nutzbel3ge, festliegend Fliesen grundreinigen MS 228 MS 290 EM 140 RP 709
X i ; mit R 4515, MS 230 MS 292 RP 104 7S 102
nur Fliesen, Holzdielen, Linoleum, Parkett Oberflachen vollflichig MS 232 PU 210 RP 107 TS 103
anschleifen MS 260 PU 225 RP 109 TS 112
MS 262 PU 385 RP 115
MS 265 RP 704
Festliegende Fliesen, Holzdielen, Parkett Fliesen grundreinigen 26452
mit R 4515, 7610 *2
Oberfldchen vollflachig . 7615 *2
anschleifen D 3060 "2+ 7 65 %2
7630 *2
7640 "2

Fir alle Verlegearbeiten sind grundsatzlich die gliltigen Normen und Merkblatter zu beachten.

Beachten Sie bitte:

*1 Je nach Untergrundfestigkeit, im Zweifelsfall Riicksprache mit
der Anwendungstechnik
*2 Nur falls Spachtelung erforderlich

*3 Direkte Klebung mit MS-Parkettklebstoffen

*E Alle aufgefiihrten Produkte sind sehr emissionsarm, ausgenommen *E




BN 64 TABELLEN FUR DEN SYSTEMAUFBAU

Direkte Klebung von Kork-Bodenbelagen

auf normgerechten oder sanierten Untergriinden
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Untergriinde

Zementestriche (CT)
mit hinreichend
glatter und ebener

Calciumsulfatestriche (CA)
mit hinreichend glatter
und ebener Oberflache

Gipsfaserplatten

Holzwerkstoffplatten
Spanplatten nach DIN EN 312
(P4 bis P7),

Mit zementaren Wakol Ausgleichsmassen
neu gespachtelte Untergriinde

WAKOL RP 104 Entkopplungsplatte, 4mm
WAKOL RP 107 Entkopplungsplatte, 7mm
WAKOL RP 109 Entkopplungsplatte, 9mm

Oberflache 0SB-Platten nach DIN EN 300 WAKOL RP 115 Entkopplungsplatte, 15mm
(OSB/2 bis OSB/4) WAKOL RP 704 Objektentkopplungsplatte, 4 mm
Belége WAKOL RP 709 Objektentkopplungsplatte, 9mm
P MS 260 *1 MS 260 *1 MS 260 *1 D 3540 *2 D 3540
Korkbodenl_?elagg mit MS 290 *1 MS 290 *1 MS 290 *1 MS 260 *1 MS 260 *1
Naturkorkriickseite nach 1SO 3813 MS 265 *1 MS 265 *1 MS 265 *1 MS 265 *1 MS 265 *1
bzw. DIN EN 12104 2 b 22
" , MS 260 MS 260 MS 260 MS 260 MS 260 MS 260
Korkbodenbelége mit HDF/MDF MS 262 M 262 MS 262 MS 262 MS 262 MS 262
Mittellage und Kork Gegenzug MS 265 MS 265 MS 265 MS 265 MS 265 MS 265
MS 290 MS 290 MS 290 MS 290 MS 290 MS 290
MS 292 MS 292 MS 292 MS 292 MS 292 MS 292
PU 385 PU 385 PU 385 PU 385 PU 385 PU 385

Fir alle Verlegearbeiten sind grundsatzlich die gliltigen Normen und Merkblatter sowie die Verlegeanleitungen der Belaghersteller zu beachten.

Beachten Sie bitte:
*1 Planliegende Korkbeldge
*2 Nicht auf OSB-Platten

Alle aufgefiihrten Produkte sind sehr emissionsarm
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Untergrundvorbereitung von nach DIN 18365 zur direkten Klebung

von Kork-Bodenbelagen nicht geeigneten Untergriinden
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Vorbereitung Vorarbeiten Vorstrich Trockenzeit Klebung der Armierung/ Vorstrich Trockenzeit Spachtelung
Untergriinde Verdiinnung Armierung/Entkopplung Entkopplung Verdiinnung
i Schleifen und Absaugen D 3035 oder nach Begehbarkeit
Zementestrich (CT)' Betonboden RS 5935 oder D 3040 1:2 mit Wasser
RS 5945
i i Schleifen und Absaugen D 3035 oder ca. 2-4 Stunden
Calciumsulfatestrich (CA) RS 5935 oder D 3040 1:2 mit Wasser 7610
RS 5945
7615
i i Schleifen und Absaugen PU 280 ca. 1 Stunde D 3045 ca. 1 Stunde 2625
Magnesiaestrich (MA) RS 5935 oder PU 235 ca. 4-6 Stunden 2630
RS 5945 MS 330 ca. 1 Stunde 2635
7675
i Absaugen D 3035 oder ca. 1 Stunde 2680
GussasphaItEStrICh (AS) RS 5935 oder D 3040 1:1 mit Wasser Z715
RS 5945 oder D 3045 2515
i Grundreinigen mit D 3035 oder ca. 1 Stunde
Terazzo, Fliesen R 4515, D 3040 1:1 mit Wasser
RS 5935 oder oder D 3045
RS 5945
i Absaugen D 3035 oder ca. 2-4 Stunden 7610
Glpsfaserplatten RS 5935 oder D 3040 1:2 mit Wasser 7615
RS 5945 7625
i Schleifen und Absaugen PU 280 ca. 1 Stunde
Alte Klebstoffreste auf normgerechten Untergrund, auch nicht wasserfeste R o P L
RS 5945 MS 330 ca. 1 Stunde
Zementestrich (CT) mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 6 CM%/98 % KRL chleffen nd Absaugen L0 ca. 1 Stunde je Auftrag
hne FuBbodenheizung, bis 3 CM%/85 % KRL mit FuBbodenhei o T | 2610
onne rubbodenheizung, bis o/0J 0 RRL mit Fubbodenheizung, RS 5945 PU 235 ca. 4-6 Stunden je Auftrag 7615
Betonboden mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 7,5 Gew.%/98 % KRL 2-facher Auftrag 7628
7630
D 3045 ca. 1 Stunde 7635
Zementestrich (CT), mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 5 CM%/95 % KRL gcshgeégeg gé‘grAbsauge“ MS 330 ca. 1 Stunde pors
ohne FuBbodenheizung, bis 3 CM%/85 % KRL mit FuBbodenheizung, RS 5945 7715
Betonboden mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 7 Gew. % /95 % KRL 515
; i i 3 iakei Schleifen und Absaugen PU 280 *1 ca. 1 Stunde
Zementestrich (CT), Betonboden mit unzureichender Oberflachenfestigkeit P e bl 7351 . e e
RS 5945 MS 330*1 ca. 1 Stunde
Zementestrich (CT), mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 5 CM%/95 % KRL chleffen nd Absaugen RN mind. 30 Minuten gen cels
ohne FuBbodenheizung, bis 3 CM% /85 % KRL mit FuBbodenheizung RS 5945 D 3080 unverdiinnt mind. 120 Minuten 7625 7715
7630 7515
7635
Zementestrich (CT), Betonboden, Calciumsulfatestrich (CA), chleffen nd Absaugen L 280 G | Stunde, s 230 Mo 292 R
Magnesi_aestrich (MA) oder Gussasphaltgstri'ch (AS) tragfah|g, RS 5945 MS 330 *2 ca. 1 Stunde MS 260 PU 225 RP 107 *1
aber gerissen oder inhomogen (unterschiedliche Estrichflachen) MS 262 PU 385 RP 109*1
MS 265 PU 215*E RP 1151
MS 290 PU 220*E RP 704 "1 7610
RP 709 *1 7615
7625
= P Fliesen grundreinigen mit MS 230 MS 292 EM 140 7630
Alte II\!utzbeIagIe, fgsltlleggndl : R 4515, Holz und Glattbelige MS 232 PU 210 RP 104 7515
nur Fliesen, Holzdielen, Linoleum, Parkett vollfldchig anschleifen MS 260 PU 225 RP 107
RS 5935 oder MS 262 PU 385 RP 109
RS 5945 MS 265 PU 215E RP 115
MS 290 PU 220E RP 704
RP 709

Fiir alle Verlegearbeiten sind grundsatzlich die gtiltigen Normen und Merkblatter zu beachten.

Beachten Sie bitte:

*1Je nach Untergrundfestigkeit, im Zwesifelsfall Riicksprache Anwendungstechnik

*2 Direkte Klebung mit MS-Parkettklebstoffen

*E Alle aufgefiihrten Produkte sind sehr emissionsarm, ausgenommen *E
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EMICODE

EEMICODE ist ein markenrechtlich geschiitztes Siegel zur Produktklassi-
fizierung fiir moderne, l6semittelfreie und emissionsarme Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte. Dazu zahlen u.a.:

e Fliissige Produkte (Vorstriche, Grundierungen, Dicht- oder Sperr-
grundierungen, gebrauchsfertige diinnfliissige Fixierungen und
Klebstoffe, fliissige Abdichtungen),

e Pulverférmige Produkte Produkte (Zement- und Calciumsulfat-
Spachtelmassen, Schnellzemente, Estriche, Zement- und calciumsul-
fatbasierte Estrichmortel, Fliesenklebe- und Fugenmértel, mineralische
Dichtschlammen, zement und calcium-sulfatbasierte Estrichmaortel und
Estrichbindemittel),

e Pastdse Produkte und solche mit hohem organischem Bindemittelanteil
(1-K oder 2-K pastose Bodenbelags-, Parkett- und gebrauchsfertige
Fliesenklebstoffe, Montageklebstoffe, pastdse Fixierungen, Dispersions-
und reaktive Spachtelmassen),

e Produkte, die keiner chemischen Reaktion oder physikalischen Trocknung
bediirfen (Unterlagen, z.B. Ddmmunterlagen, haftklebstoffbeschichtete
Unterlagen, Klebebander, Verlegeplatten, Entkopplungs-/Dammplatten,
Flachige Dichtbénder und -manschetten zur kleinflachigen Anwendung
(z.B. fiir Fenster und Fassade, Nassbereiche), Abdichtungsfolien zur
groBflachigen Anwendung (z.B. fiir Wand und Boden im Nassbereich),
Dampfbremsen im Dachinnenbereich)

e Flachige Dichtbander und -manschetten zur kleinflachigen Anwendung
(z.B. fiir Fenster und Fassade, Nassbereiche), Abdichtungsfolien zur
groBflachigen Anwendung (z.B. fiir Wand und Boden im Nassbereich),
Dampfbremsen im Dachinnenbereich)

Das Priifzeichen fiir Umwelt- und Innenraumhygiene wird seit 1997 durch
die GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe
und Bauprodukte e.V.) an Produkte von Herstellern vergeben, die sich
strengen Qualitatskontrollen sowie regelmaBigen Uberpriifungen unter-
ziehen. EMICODE bietet unter den Gesichtspunkten des Verbraucher- und
Verarbeiterschutzes eine Orientierungshilfe bei der Beurteilung und Auswahl
von bau chemischen Produkten. Das Klassifizierungssystem richtet sich an
Planer, Verbraucher sowie Handwerker, ist firmentibergreifend und wettbe-
werbsneutral.

EMICODE unterteilt sich auf Basis der streng definierten GEV-Priifmethode
(Emissionspriifkammer) und den GEV-Einstufungskriterien in folgende
3 Emissionsklassen.

EMICODE EC1 PLUS Sehr emissionsarm PLUS
EMICODE EC1 Sehr emissionsarm
EMICODE EC2 Emissionsarm

Von Bedeutung ist dabei vor allem die beste Emissionsklasse EMICODE EC1
PLUS. Die TVOC- Grenzwerte nach 28 Tagen fiir diese Klasse sind wie folgt
definiert:

EMICODE EC1 PLUS fir Vorstriche, fir Spachtelmassen, fiir Bodenbelag- und
Parkettklebstoffe sowie Unterlagen < 60 pg/m3.

Details siehe: www.emicode.com

Viele Produkte des Wakol Programms entsprechen der bestmdglichen
Emissionsklasse EMICODE ECT PLUS. Sie unterliegen vom Rohstoff bis zur
Herstellung einer besonders strengen Kontrolle nach DIN EN 1SO 9001:2015
und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Emissionscharakteristik als auch ihrer
hervorragenden technischen Funktionsfahigkeit.

Stand 12/19

Blauer Engel

Der ,Blaue Engel” wird fir unterschiedliche Produktkategorien nach jeweils
angepassten Priifkriterien vergeben. Verlegewerkstoffe werden nach DE-UZ
113 gepriift. Nach externer Priifung des Emissionsverhaltens sowie Erfiillung
weiterer Auflagen zu Inhaltsstoffen und Gebinde- bzw. Datenblatt-Hinweisen
wird die Blaue Engel-Lizenz durch das Deutsche Institut fiir Gitesicherung und
Kennzeichnung (RAL) erteilt. Die Kennzeichnung mit dem Blauen Engel erfolgt
freiwillig. Fir Verlegewerkstoffe gibt es nach DE-UZ 113 Blauer-Engel-Kriterien
fir Produkte mit geringen VOC-Emissionen in die Innenraumluft und dadurch
mit geringen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Beim privaten
Endverbraucher ist er das Umweltzeichen mit dem groBten Bekanntheitsgrad.
Die Anforderungen des EMICODE EC1 und des Blauen Engels sind auf einem
vergleichbaren Niveau. EMICODE EC1 PLUS stellt die héchsten Anforderungen
an emissionsarme Verlegewerkstoffe auf. Mehr Informationen unter
www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/bodenbelagsklebstoffe

M1: Emissionsklassifizierung von
Baumaterialien

M1 ist ein geschiitztes Siegel zur Produktklassifizierung emissionsarmer
Baustoffe.

Das freiwillige finnische Priifzeichen fiir Umwelt- und Innenraumhygiene wird
seit 1996 durch die Building Information Foundation RTS an Produkte von
Herstellern vergeben, die sich strengen Qualitatskontrollen sowie regelmaBigen
Uberpriifungen unterziehen. Ziel der Klassifizierung ist es, die Entwicklung und
Verwendung von emissionsarmen Baustoffen zu férdern.

Die Klassifizierung stellt Emissions- und Geruchsanforderungen an Baustoffe,
Einrichtungsgegensténde und Mabel in Biiro- und Wohngeb&uden im Hinblick
auf die Innenraumluftqualitat. Emissions- und Geruchspriifungen in einem neu-
tralen Fremdlabor liefern zuverlassige Informationen iiber den Emissionsgrad
von Baustoffen.

Bei der Mi1-Klassifizierung werden Grenzwerte fir die vom Produkt
ausgehende Emission und den Geruch in die Raumluft festgelegt.

Spachtelmassen missen Kasein frei sein.
Stand 1/21

Franzosische VOC Verordnung

Die franzosische Verordnung iiber VOC-Emissionsklassen sieht vor, dass seit
1. Januar 2012 alle im Innenraum verwendeten Bauprodukte, Boden- und
Wandbeldge, Farben und Lacke mit ihrer Emissionsklasse gekennzeichnet
werden. Die Einstufung in die Emissionsklassen erfolgt aufgrund festgelegter
Grenzwerte und wird eigenverantwortlich vom Hersteller vorgenommen.
Die Kennzeichnung auf dem Produkt gibt die héchste (schlechteste) der
Emissionsklassen an, die fiir die VOCs und fir den TVOC gefunden wurden.
Aquivalente Daten (iber die Emissionen wie zum Beispiel aus Priifungen fiir
AgBB, EMICODE, Blauer Engel usw. werden akzeptiert. Details siehe wakol.de.

TRGS 610/Gefahrstoffverordnung

Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) regelt umfassend die Einstufung,
Kennzeichnung und Handhabung aller Arten von Gefahrstoffen (www.baua.de)

Die Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) konkretisieren die
Anforderungen der Gefahrstoffverordnung fiir das Handwerk. Bei Einhaltung
der TRGS wird die Gefahrstoffverordnung erfiillt.

Die TRGS 610 Ersatzstoffe und Ersatzverfahren fiir stark I6semittelhaltige
Vorstriche und Klebstoffe fir den Bodenbereich wurde aktualisiert. Die
Neufassung der TRGS 610 hat Gilltigkeit seit Januar 2011.

Nach der TRGS 610 sind empfohlene Substitutionsmdglichkeiten l6se-
mittelfreie Dispersionsklebstoffe, SMP/MS-Klebstoffe oder Iésemittelfreie
PU-Klebstoffe.

In Einzelféllen kann der Einsatz stark losemittelhaltiger Klebstoffe der
GISCODE-Gruppe S0,5 (oder besser, wie VOC-Control) zur flachigen Klebung
von Parkett notwendig sein. Bei deren Einsatz dieser offensichtlich weniger
geeigneten Substitutionsméglichkeiten werden die Arbeitsplatzgrenzwerte
sowie der Summengrenzwert eingehalten.

Den vollstandigen Text der TRGS 610 finden Sie unter: www.wakol.de

GISCODE

GISCODE ist ein 1993 zwischen Produktherstellern und Bau-Berufsgenossen-
schaften (GISBAU) vereinbartes, freiwilliges Klassifizierungssystem zur
Unterscheidung von Produktgruppen mit bestimmten gemeinsamen
Gefahrenmerkmalen. Es ist ausschlieBlich auf den Arbeitsschutz ausgerichtet
und bezieht sich in weiten Teilen auf die Produktkategorien der TRGS 610.

D1 Losemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

GG60 Grundreiniger, reizend (inklusive schwere Augenschaden), [dsemittelhaltig
mit 2-Butoxyethanol

RS10  Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig

RS20 Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltige Grundierungen/Beschichtungen
RU1  Losemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe

S1 Stark losemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromatenfrei

CP1  Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis

ZP1  Zementhaltige Produkte, chromatarm

Die Einstufung nach GISCODE, z.B. auf Gebindeetiketten, Produktinforma-
tionen und Sicherheitsdatenblattern, wird von allen Mitgliedsfirmen im
Industrieverband Klebstoffe e.V. freiwillig durchgefiihrt. Fiir alle GISCODE
Produktgruppen sind bei den Bau-Berufsgenossenschaften entsprechende
Produktgruppeninformationen und Musterbetriebsanweisungen erhaltlich.
Stand 12/19

Das Gefahrstoffinformationssystem (WINGIS) finden unter
www.wingisonline.de

CE Kennzeichnung

Die CE Kennzeichnung ist Kennzeichnung durch den Hersteller, dass das
Produkt einer harmonisierten europdischen Norm entspricht. Fiir die
Spachtelmassen ist dies die Ubereinstimmung mit der DIN EN 13813
JEstrichmortel und Estrichmassen”. Mit der CE-Kennzeichnung wird ein
hohes MaB3 an Transparenz zu wichtigen Eigenschaften der Produkte geliefert.
Jedes CE-gekennzeichnete Produkt muss die ausgewiesenen Anforderungen
erfiillen, die angegebenen Werte sind also immer Mindestwerte. Nach der
Européischen Bauproduktenverordnung (EU 305/2011) ist fiir jedes CE
gekennzeichnete Produkt vom Hersteller eine Leistungserklarung erforder-
lich. Unter www.wakol.de wird diese pro Produkt zur Verfiigung gestellt.
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U-Zeichen

Das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) kennzeichnet Verlegewerkstoffe,
die den massgeblichen technischen Regeln, der bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen, in Osterreich als UA-Einbauzeichen bekannt. Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassungen werden fiir Bauprodukte und Bauarten im
Anwendungsbereich der Landesbauordnungen erteilt. Sie sind zuverldssige
Verwendbarkeitsnachweise von Bauprodukten. Das Deutsche Institut fiir
Bautechnik (DIBt) erteilt als deutsche Zulassungsstelle allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassungen fiir Bauprodukte.

Aus Griinden des Gesundheitsschutzes bendtigen Klebstoffe fiir Parkett- und
HolzfuBbdden seit dem 01.01.2011 fiir die Anwendung in Aufenthaltsraumen
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (vgl. Bauregelliste B Teil 1, Ifd.
Nr. 1.18.3 und Anlage 1/18.3). Am 1.1.2012 trat die Zulassungspflicht fir
Klebstoffe fiir Bodenbeldge sowie fiir Verlegeunterlagen in Kraft.

Steuerrad

Das Steuerrad ist ein EU-weit giiltiges Konformitétszeichen, das dem jewei-
ligen Produkt die Eignung zur Schiffsausriistung gemaB Richtlinie 2014/90/
EU des Rates der Europaischen Gemeinschaft (iber Schiffsausriistungen
(EG-Schiffsausriistungsrichtlinie — MED) bestatigt. Voraussetzung ist
das Bestehen einer definierten Brandpriifung. Zusatzlich zu dieser
EG-Baumusterpriifung sind KontrollmaBnahmen durch eine notifizierte Stelle,
wie z.B. ein QM-System nach Modul D erforderlich. Trager des Steuerrads
ist die IMO, International Maritime Organisation, eine Unterorganisation der
UNO. Eine Konformitatserklarung finden Sie beim jeweiligen Produkt unter
www.wakol.de

Umwelt-Produktdeklarationen
(Environmental Product Declaration, EPD)

Eine EPD ist ein Datensatz in dem versucht wird, alle umweltrelevanten
Informationen/Daten wie Ressourcenverbrauch und Emissionen zu einem
Produkt (iber den gesamten Produktlebenszyklus zusammenzustellen. Das
sind ca. 100 Einzeldaten. Ausganspunkt fiir die Erstellung eines EPD ist die
sogenannte Okobilanz, also eine systematische Analyse der Umweltwirkungen
von Produkten wéhrend des gesamten Lebensweges. Diese wird auch
Lebenszyklusanalyse genannt. Die grundsatzliche Vorgehensweise fiir die
Erstellung solcher Produktdeklarationen ist teilweise geregelt und in Normen
gefasst, z.B. EN 15804.

Um diese sehr umfangreichen Datensatze zusammenzustellen, wird je nach
Produktbereich immer auch mit vereinfachten Annahmen, Durchschnittswerten,
Schatzungen gearbeitet.

Die ISO-Typ-IIl-Deklaration nach DIN EN ISO 14025 wurde in Zusammenarbeit
mit dem Institut fiir Bauen und Umwelt e.V. erstellt. Mit diesen quantitativen
Aussagen (ber die Umweltleistung von Bauprodukten werden EPDs u.a.
genutzt bei der Zertifizierung von Gebéuden, Schlagwort: ,Nachhaltiges
Bauen”. In Deutschland zertifiziert z.B. die DGNB (Deutsche Gesellschaft fiir
nachhaltiges Bauen) Gebaude. Je nach Erfiillung der Kriterien vergibt das DGNB
Zertifikate in Gold, Silber oder Bronze.

Fiir mehr Informationen:




I 70 SYMBOLE / ERKLARUNGEN

Piktogramme

Die Piktogramme beschreiben die Eigenschaften und die Verwendbarkeit der einzelnen Produkte:
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Sehr emissionsarm nach
EMICODE EC1 PLUS

Sehr emissionsarm nach
EMICODE EC1

Emissionsklasse
nach finnischem Recht

Emissionsarme Verlegewerkstoffe
nach DE-UZ 113

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"

GISCODE

D1
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CONTROL

CONNECTED SYSTEMS FUR LOBADUR LACKE

Connected Systems steht fir aufeinander abgestimmte Systemldsungen von Loba und Wakol. Durch intensive Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch in der
Produktentwicklung durchlaufen unsere Produkte einen aufeinander abgestimmten Priifprozess. Dieser garantiert optimale Sicherheit bei der Verlegung.

Emissionsklasse nach
franzosischem Recht

Klassifizierungssystem

Losemittelfrei nach
der TRGS 610

Produkt mit
VOC-Technologie

Emissionsgepriftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsétzen
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CE-Kennzeichnung
Richtlinie 305/2011 EU

Emissionsgepriiftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsatzen

Steuerrad Zertifizierung
Richtlinie 2014/90/EU

CONNECTED SYSTEMS Gewéhrlgis—
tung mit Loba Lacken und/oder Olen
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Geeignet auf
FuBbodenheizung

Geeignet fiir
Stuhlrollen

Geeignet fiir
leitfahige Verlegung

Link zum Produkt
im Internet
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Rush ars AN AR ArAYAars SIS
1) nur verfiigbar in Italien 2) nur verfiighar in den Niederlanden und Belgien
CONNECTED SYSTEMS FUR LOBASOL OLE
I_ WAKOL
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1) nur verflgbar in Italien 2) nur verfiigbar in den Niederlanden und Belgien
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lhre Vorteile:

e Ausschluss von chemischen
Wechselwirkungen zwischen Lack und
Klebstoff

e Vermeidung von dunklen Fugen, da keine
Erweichung der Lackschicht

lhre Vorteile:
® Ausschluss von Wechselwirkungen
zwischen Ol und Klebstoff

e Vermeidung von dunklen Einlaufen im
Bereich der Kopffugen

CONNECTED SYSTEMS FUR DIE VEREDELUNG VON AUSGLEICHSMASSEN

e Langfristige Qualitatssicherung durch regelmaBige Prifungen

o Sicheres Arbeiten im System mit vollstandigen Aufbauemp-
fehlungen und detaillierten Schritt-fiir-Schritt-Anleitungen

WAKOL lhre Vorteile:
| AUSGLEICHSMASSE bei Rezepturanpassungen
—

CONNECTED 2| 2| 8
SYSTEMS © o ©
N N N
FactoryBase und
— -
LOBADUR == | LACK-SYSTEM ‘ 2K FactoryStyle v 7 7
OL- UND 2K ImpactOil und
LOBASOL" | \acHs-SYSTEM ‘ Akzent 100 Wax AN

Stand Januar 2021 | Aktualisierungen finden Sie unter www.loba.de und www.wakol.de.
Die fachgerechte Anwendung der aufgefiihrten Connected Systems Produkte ist Grundvoraussetzung fiir
erfolgreiche Ergebnisse. Bitte beachten Sie die jeweiligen technische Merkblatter der verwendeten Produkte.




Wakol GmbH
Bottenbacher Str. 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +496331 8001 131
Fax +496331 8001 890
www.wakol.com
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